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PIERWIASTKI ŚLADOWE W WĘGLu KAMIENNYM  
LuBELSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO 

TRACE ELEMENTS IN HARD COALS OF LuBLIN CARBONIFEROuS BASIN

Izabela bojakowska1, DarIusz lech1

Abstrakt. Do badań pobrano 29 próbek węgla kamiennego z osadów formacji lubelskiej, eksploatowanych w kopalni Bogdanka 
(Lubelskie Zagłębie Węglowe). We wszystkich próbkach, po pełnym ich roztworzeniu, określono zawartości Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cs, 
Cu, Mo, Mn, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sn, Sr, Th, Tl, U, V i Zn metodą ICP-MS oraz zawartość Hg z próbki stałej metodą AAS z zatężaniem na 
amalgamatorze. Średnie zawartości pierwiastków wynosiły: Ag – <0,5 mg/kg, As – 47 mg/kg, Ba – 152 mg/kg, Cd – <0,2, Co – 7 mg/kg, 
Cr – 29 mg/kg, Cs – 1,4 mg/kg, Cu – 32 mg/kg, Hg – 0,105 mg/kg, Mo – 2,9 mg/kg, Mn – 12 mg/kg, Ni – 29 mg/kg, Pb – 14 mg/kg, Rb – 
12,8 mg/kg, Sb – 1,5 mg/kg, Se – 4 mg/kg, Sn – 2 mg/kg, Sr – 160 mg/kg, Th – 4,8 mg/kg, Tl – 0,4 mg/kg, U – 2,2 mg/kg, V – 56 mg/kg 
i Zn – 31 mg/kg. Dendrogram stężeń pierwiastków śladowych w węglach wykazał zależności (powiązania) między: (a) Ba i Sr, (b) Co, Se, 
Mo, Ag, Cd, Tl, Sb, Sn, U i Cs oraz (c) Cr, Zn, Mn, Rb, Ni i Cu. Stwierdzone w węglu formacji lubelskiej średnie zawartości As, Se, Cr, 
Cu, Ni i V są wyższe od przeciętnych ich zawartości w węglu na świecie, natomiast Hg, Tl i Cd niższe, a Pb, Sb, Rb, Mn, Zn, Sn, U i Ba 
dość zbliżone do przeciętnych zawartości w węglu na świecie. 

Słowa kluczowe: pierwiastki śladowe, węgiel kamienny, Lubelskie Zagłębie Węglowe.

Abstract. Twenty-nine coal samples from the Lublin Formation exploited in the Bogdanka mine (Lublin Coal Basin) were taken for 
the study. In all samples, the cocentrations of Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Mo, Mn, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sn, Sr, Th, Tl, U, V and Zn 
were determined by ICP-MS after full digestion of samples, Hg concentration was determined by AAS with its preconcentration on the 
amalgamator. Average concentrations of the elements were as follows: Ag – <0.5 mg/kg, As – 47 mg/kg, Ba – 152 mg/kg, Cd – <0.2 mg/kg, 
Co – 7 mg/kg, Cr – 29 mg/kg, Cs – 1.4 mg/kg, Cu – 32 mg/kg, Hg – 0.105 mg/kg, Mo – 2.9 mg/kg, Mn – 12 mg/kg, Ni – 29 mg/kg, Pb – 
14 mg/kg, Rb – 12.8 mg/kg, Sb – 1.5 mg/kg, Se – 4 mg/kg, Sn – 2 mg/kg, Sr – 160 mg/kg, Th – 4,8 mg/kg, TI – 0.4 mg/kg, U – 2.2 mg/kg, 
V – 56 mg/kg, Zn – 31 mg/kg. Concentration dendrogram of trace elements in coals shows a relationship between (a) Ba and Sr, (b) Co, 
Se, Mo, Ag, Cd, Tl, Sb, Sn, U, and Cs, (c) Cr, Zn, Mn, Rb, Ni and Cu. The average concentrations of As, Se, Cr, Cu, Ni and V found in the 
Lublin Formation coals are higher than the averages in coals of the world, of Hg, Tl and Cd are lower, and those of Pb, Sb, Rb, Mn, Zn, Sn, 
U, and Ba are just close to their worldwide average.

Key words: trace elements, hard coal, Lublin Coal Basin.

WSTĘP

W węglu w niewielkich zawartościach występują pier-
wiastki śladowe, które pierwotnie były obecne w macierzy-
stym materiale organicznym, w wodzie zbiorników sedy-
mentacyjnych, w materiale mineralnym wnoszonym wraz ze 

spływem powierzchniowym lub też w pyłach nawianych do 
zbiorników. Niekiedy ich obecność w węglu może być zwią-
zana z procesami epigenetycznymi, np. z oddziaływaniem 
roztworów hydrotermalnych. W węglu  pierwiastki mogą 
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być związane z materią organiczną (Be, V), z siarczkami, 
głównie pirytem (np. As, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Zn), 
rzadziej z węglanami (np. syderytem), fosforanami i mine-
rałami ilastymi (np. Ba, Cr, Cs, Cu, Rb, Sr, U) (Diehl i in., 
2004; Hackley i in., 2005; Yudovich, Ketris, 2005; Suárez-
Ruiz i in., 2006; Dai i in., 2006, 2012; Vejahati i in., 2010). 
W następstwie spalania węgla kamiennego dochodzi do 
uwalniania do środowiska zawartych w nim pierwiastków 
śladowych, co skutkuje wzrostem ich stężenia względem 
tła geochemicznego i zwiększa ryzyko ich negatywnego 
oddziaływania na ekosystem. Wielkość emisji tych pier-
wiastków podczas spalania zależy nie tylko od zawartości 
i właściwości poszczególnych pierwiastków śladowych, 
lecz także od ich specjacji w węglach, współwystępowania 
z innymi pierwiastkami oraz od stosowanej technologii spa-
lania i sposobu oczyszczania gazów technologicznych (Xu 

i in., 2003; Vejahati i in., 2010). Ze względu na stosunko-
wo niskie temperatury wrzenia i topnienia takie pierwiast-
ki jak: rtęć, selen i tal są łatwo emitowane do środowiska. 
Rtęć charakteryzuje się temperaturą wrzenia 356,7°C, nato-
miast temperatura topnienia i wrzenia selenu to odpowied-
nio 221°C i 685°C, a temperatura topnienia talu – 303,5°C. 
Względnie łatwo do środowiska przenika także arsen, który 
podczas procesów termicznej przeróbki surowców przecho-
dzi w As2O3, mający względnie niską temperaturą topnienia 
(315°C) i jednocześnie znaczące ciśnienie par. Pierwiastki 
charakteryzujące się wysokimi temperaturami topnienia 
(Cr, V i Ni) są zatrzymywane w popiołach oraz żużlach i nie 
podlegają emisji do środowiska. Współczynniki emisji ze 
spalania węgla oszacowano dla arsenu na 0,2–2,1 g/Mg, 
kadmu na 0,1–0,5 g/Mg, ołowiu – 1,0–10,0 g/Mg, rtęci – 
0,5–3,0 g/Mg, selenu – 0,8–2,0 g/Mg, talu – 0,5–1,0 g/Mg 
i niklu na 2,0–15,0 g/Mg (Nriagu, Pacyna, 1988).

Lubelskie Zagłębie Węglowe (LZW) jest położone na 
Wyżynie Lubelskiej i Podlasiu, między Bugiem a Wieprzem, 
w brzeżnej strefie platformy wschodnioeuropejskiej (fig. 1). 
Złoże węgla w kształcie nieregularnego pasa o kierunku 
NW–SE ma szerokość 20–40 km, długość 180 km i po-
wierzchnię ok. 9100 km2 (Nieć, 1996). Miąższość osadów 
karbońskich zmienia się od kilkudziesięciu metrów w pół-
nocno-wschodniej części złoża do ok. 1600 m w jego cen-
tralnej części. Utwory karbonu dolnego (wapienie i margle 
z przewarstwieniami iłowców i mułowców) i dolna część 
karbonu górnego (seria iłowcowo-mułowcowa z prze-
warstwieniami wapieni) na ogół zawierają tylko cienkie 
wkładki węgla. Dolna część osadów węglonośnych karbonu 
górnego (górny wizen i namur A) jest pochodzenia morsko- 
-paralicznego, środkowa część (namur A i C oraz west-
fal A) jest paraliczna, a górna część (westfal B–D) – lim-
niczna (Porzycki, Zdanowski, 1995). Profil węglonośnych 
osadów obejmuje formację Huczwy, Terebinia, Dęblina, 
Lublina i Magnuszewa. Największe znaczenie mają osady 
formacji lubelskiej (westfal A–B). Miąższość tworzącej ją 
serii osadów mułowcowo-iłowcowych, w której występuje 
49 przewarstwień i pokładów węgla, wynosi 210–295 m 
( Zda nowski, 1999). 

ZAKRES I METODY BADAŃ

Z kopalni Bogdanka Lubelskiego Zagłębia Węglowego 
pobrano 29 próbek węgla z pokładów 385–397, przy czym 
większość pobrano z pokładu 385. W próbkach, po pełnym 
ich roztworzeniu (HF + HCl + HNO3), określono zawartości 
Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Mo, Mn, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, 
Sn, Sr, Th, Tl, U, V i Zn metodą ICP-MS za pomocą spektro-
metru masowego ze wzbudzeniem plazmowym firmy Perkin 
Elmer ELAN DERCII. Limit oznaczalności dla Co, Cu, Th 
i U wynosił 0,1 mg/kg, dla Mo, Ag, Cd, Cu, Sb i Tl – 0,2 mg/
kg, dla Cs – 0,3 mg/kg, dla Rb i Sr – 0,5 mg/kg, dla Mn, Ni, 
Zn, As, Sn, Ba i Pb – 1 mg/kg, dla V i Se – 2 mg/kg oraz 
3 mg/kg dla Cr. Zawartość Hg określono dla próbki stałej 

metodą AAS z zatężaniem na amalgamatorze z zastosowa-
niem analizatora AMA 254 firmy Altec, z limitem oznaczal-
ności 0,001 mg/kg.

Przy wyznaczaniu średniej i średniej geometrycznej 
w przypadkach, kiedy zawartość oznaczanego pierwiastka 
była poniżej granicy oznaczalności zastosowanej metody ana-
litycznej, przyjmowano do obliczeń wartość równą połowie 
limitu detekcji (powszechnie stosowany i zalecany sposób 
w badaniach geochemicznych) (Dyrektywa 2009/90/WE; 
De Vos i in., 2006). Do wyznaczenia parametrów statystycz-
nych, wykonania dendrogramu oraz wykresów wykorzysta-
no programy Statistica i Microsoft Office Excel.

Fig. 1. Lokalizacja Lubelskiego Zagłębia Węglowego (LZW)
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WYNIKI

Do zbadanych pierwiastków śladowych występujących 
w węglu i mających największe znaczenie ze względu na 
ich łatwość emisji do środowiska i potencjalną szkodliwość 
należą: As, Cd, Hg Tl i Se. W zbadanym węglu formacji 
lubelskiej arsen stwierdzono w zawartości do 209 mg/kg, 
średnia arytmetyczna zawartość była stosunkowo wyso-
ka – 47 mg/kg, lecz średnia geometryczna była znacznie 
niższa – 13 mg/kg (tab. 1). Zawartość kadmu we wszystkich 
próbkach była poniżej limitu oznaczalności zastosowanej 
metody (0,2 mg/kg). Maksymalne stężenie rtęci wynosiło 
0,561 mg/kg, a jej średnia zawartość to 0,105 mg/kg. Zawar-
tość selenu nie przekraczała 7 mg/kg (średnia zawartość – 
3,8 mg/kg), a talu 2,8 mg/kg (średnia zawartość – 0,4 mg/kg). 

Do pierwiastków śladowych stwarzających mniejsze za-
grożenie dla środowiska ze względu na zatrzymywanie ich 
w żużlach i popiołach ze spalania należą: Cr, Cu, Ni, Pb, V 
i Zn. Maksymalne zawartości chromu, wanadu i cynku były 
wyższe od 100 mg/kg. Chrom w zbadanym węglu stwier-
dzono do 127 mg/kg (średnia zawartość – 29 mg/kg), wa-
nad do 146 mg/kg (średnia zawartość – 56 mg/kg), a cynk 
do 110 mg/kg (średnia zawartość – 31 mg/kg). Maksymalne 
zawartości miedzi, niklu i ołowiu były niższe i przyjmowa-
ły wartości poniżej 80 mg/kg. Zawartości miedzi nie prze-
kraczały 69 mg/kg (średnia zawartość – 31,5 mg/kg), niklu 
– 76 mg/kg (średnia zawartość – 29 mg/kg), a ołowiu – 
35 mg/kg (średnia zawartość – 14 mg/kg).

Pozostałe zbadane pierwiastki śladowe są mniej istot-
ne dla jakości środowiska ze względu na ich występowanie 
w niskich zawartościach (Ag, Sb, Mo, Sn, Co, U i Th) lub 
niewielkie szkodliwe oddziaływanie na organizmy żywe (Cs, 
Rb, Sr i Mn), a w przypadku Ba ze względu na jego wystę-
powanie w węglu w formie i zawartości nie stwarzającej 
zagrożenia dla biosfery. Srebro w węglu było obecne w za-
wartościach do 1 mg/kg (średnia zawartość – 0,3 mg/kg), ko-
balt do 30 mg/kg (średnia zawartość – 7 mg/kg), antymon 
do 3,3 mg/kg (średnia zawartość – 1,5 mg/kg), molibden do 
5,6 mg/kg (średnia zawartość – 2,9 mg/kg) (tab. 1 i 2). Cyna 
występowała w zawartościach nie przekraczających 7 mg/kg 
(średnia zawartość – 2 mg/kg), tor odnotowano w zakresie 
do 33,5 mg/kg (średnia zawartość – 4,8 mg/kg). Zawartość 
uranu nie przekraczała 9 mg/kg (średnia zawartość – 2,2 mg/
kg), cezu – 11,9 mg/kg (średnia zawartość – 1,4 mg/kg). 
Rubid występował w zawartościach do 133 mg/kg (średnia 
zawartość – 12,8 mg/kg), bar do 572 mg/kg (średnia zawar-
tość – 152 mg/kg), mangan do 175 mg/kg (średnia zawar-
tość – 12 mg/kg), a stront do 718 mg/kg (średnia zawartość 
– 160 mg/kg).

Wykonany dendrogram dla stężeń pierwiastków w węglu 
formacji lubelskiej wykazał zależności między (a) Ba i Sr, 
(b) Co, Se, Mo, Ag, Cd, Tl, Sb, Sn, U i Cs, (c) Cr, Zn, Mn, 
Rb, Ni i Cu (fig. 2). Występowanie baru i strontu w węglu 
jest związane najprawdopodobniej z obecnością w nich siar-
czanów, węglanów, skaleni i minerałów ilastych. Obecność 
pierwiastków drugiej wyróżnionej grupy (Co, Se, Mo, Ag, 
Cd, Tl, Sb, Sn, U i Cs), będących pierwiastkami chalkofil-

nymi (z wyjątkiem U i Cs), ma związek prawdopodobnie 
z występowaniem siarczków (piryt, chalkopiryt, sfaleryt). 
Pierwiastki Cr, Zn, Mn, Rb, Ni, Cu mogą być w zbadanych 
węglach połączone z minerałami ilastymi i skaleniami. 
W wielu publikacjach wykazano, że w węglu obecność li-
tofilnych pierwiastków śladowych wiąże się z siarczanami 
(np. baryt, gips), węglanami (np. kalcyt, syderyt, dolomit, 
ankeryt) oraz minerałami ilastymi (np. kaolinit, illit), a obec-
ność pierwiastków chalkofilnych przede wszystkim z siarcz-
kami (np. piryt, markasyt, galena, sfaleryt) (np. Ward, 2002; 
Xu i in., 2003; Vejahati i in., 2010). Natomiast występowa-
nie w węglu rtęci i wanadu w związkach organicznych jest 
przedstawione w licznych pracach (np. Zhang i in., 2011; 
Kostova i in., 2015).

Średnia zawartość arsenu w węglu formacji lubelskiej 
jest stosunkowo wysoka i wynosi 47 mg/kg. Jest ona wyż-
sza od przeciętnej zawartości arsenu w węglu na świecie 
(8,3 mg/kg). Średnia zawartość arsenu w węglu brazylijskim 
wynosi 16,9 mg/kg, chińskim – 3,8 mg/kg, USA – 24 mg/kg 
i australijskim – 1,1 mg/kg (tab. 3; Kalkreuth i in., 2006). 
Średnia zawartość selenu w zbadanych węglach (4 mg/kg) 
jest także wyższa od przeciętnej jego zawartości w węglu na 
świecie, USA i Chin (fig. 3). Wyższymi średnimi zawarto-
ściami tego pierwiastka charakteryzuje się węgiel z Wirginii 
(4,2 mg/kg) i ze złoża Hubei w Chinach (14 mg/kg) (Zhuang 
i in., 2007; WVGES, 2008). Średnia zawartość talu w węglu 
LZW (0,4 mg/kg) jest zbliżona do średniej jego  zawartości 

Fig. 2. Dendrogram pierwiastków śladowych  
w węglu formacji lubelskiej
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Ta b e l a  2

Parametry statystyczne pierwiastków śladowych w węglu kamiennym (n = 29) Lubelskiego Zagłębia Węglowego
Statistical parameters of trace elements in hard coal (n = 29), Lublin Coal Basin

Pierwiastek
Średnia Średnia  

geometryczna
Mediana Minimum Maksimum

[mg/kg]

Ag 0,3 0,2 0,2 <0,2 1,0

As 47 13 9 <1 209

Ba 152 119 110 26 572

Cd <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

Co 7 5, 5 1 30

Cr 29 23 28 5 127

Cs 1,4 0,6 0,7 <0,3 11,9

Cu 32 26 25 7 69

Hg 0,105 0,079 0,081 0,018 0,561

Mn 12 5 5 <1 175

Mo 2,9 2,5 2,3 0,4 5,6

Ni 29 25 24 9 76

Pb 14 12 11 5 35

Rb 12,8  5,1 6,1 <0,5 133

Sb 1,5 1,1 1,0 0,2 3,3

Se 4 3 4 1 7

Sn 2 1 1 <1 6

Sr 160 105 123 10 718

Th 4,8 1,3 1,2 <0,1 33,5

Tl 0,4 0,3 0,3 <0,2 2,8

U 2,2 1,6 1,7 0,2 8,3

V 56 45 46 7 146

Zn 31 29 26 21 110

Fig. 3. Średnie geometryczne zawartości pierwiastków śladowych w węglu formacji lubelskiej

The geometric mean of trace elements in Lublin Formation coals
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Ta b e l a  3

Średnie zawartości pierwiastków śladowych w węglu
Average concentration of trace elements in coals

Pierwiastek
Węgle Świata1 Brazylia2 USA1 Wirginia, USA3 Chiny1 Australia4 Afryka Południowa5

[mg/kg]

As 8,3 9–26 24 17,1 3,8 1,1 2,7

Ba 130 118–142 170 110 159 180 –

Cd 0,22 – 0,47 0,09 0,25 0,11 0,24

Co 5,1 9–14 6,1 7,4 7 4,5 6,7

Cr 16 35–45 6 17,8 15,4 9,7 43,2

Cs 1,0 7,3–8,7 1,1 1,15 1,1 – –

Cu 16 12–19 16 20,4 17,5 15 12,6

Hg 0,10 0,13–0,31 0,17 0,19 0,16 0,05 0,15

Mo 2,2 3,4–4,7 3,3 2,37 3,1 0,85 2,1

Ni 13 15–33 14 14 13,7 5,8 16,6

Pb 7,8 14–43 11 8,2 15,1 3,2 7,0

Rb 14 – 21 23,6 9,25 – –

Sb 0,92 0,8–3,0 1,2 1,0 0,84 0,39 0,14

Se 1,3 – 2,8 4,2 2,5 0,53 0,99

Sn 1,1 3,3–4 1,3 2,2 2,1 – –

Sr 110 78–207 130 92 140 – –

Th 3,3 7–10,5 3,2 3,0 5,8 2,8 –

Tl 0,63 0,9–2,9 1,2 1,2 0,47 – –

U 2,4 4,2–11,9 2,1 1,6 2,43 1,1 –

V 25 55–92 22 24 35 28 31

Zn 23 55–97 53 15 41,4 18 11,6

1 Dai i in., 2012; 2 Kalkreuth i in., 2006; 3 WVGES, 2008; 4 CSIRO, 2008; 5 Wagner, Hlatshwayo, 2005
1 Dai et al., 2012; 2 Kalkreuth et al., 2006; 3 WVGES, 2008; 4 CSIRO, 2008; 5 Wagner, Hlatshwayo, 2005

w węglu chińskim oraz w węglu na świecie, a niższa niż 
w węglu z Wirginii (1,2 mg/kg) lub ze złoża Hubei (4 mg/kg). 
Średnia zawartość rtęci w węglu formacji lubelskiej (0,105 
mg/kg) jest zbliżona do przeciętnej jej zawartości w węglu 
na świecie (0,1 mg/kg) i jest wyższa niż w węglu austra-
lijskim (0,05 mg/kg), ale niższa od jej zawartości w węglu 
chińskim (0,16 mg/kg) i z Wirginii (0,19 mg/kg).

Średnia zawartość chromu w zbadanym węglu (29 mg/kg) 
jest znacznie wyższa od przeciętnej zawartości w węglu na 
świecie, USA i chińskim (fig. 3). Jednak znacznie wyższy-
mi zawartościami Cr charakteryzuje się węgiel południowo-
afrykański (43,2 mg/kg), brazylijski (40 mg/kg) i z pro-
wincji Guizhou (61 mg/kg) (Wagner, Hlatshwayo, 2005; 
Kalkreuth i in., 2006; Song i in., 2007). Średnia zawartość 
miedzi w węglu LZW (32 mg/kg) jest wyższa od przeciętnej 
jej zawartości w węglu na świecie, australijskim, chińskim 
i USA. Podobnie też średnia zawartość niklu (29 mg/kg) jest 
wyższa od jego przeciętnej zawartości w węglu na świecie 
(13 mg/kg), z Wirginii (14 mg/kg), chińskim (13,7 mg/kg) 
i australijskim (5,8 mg/kg), ale niższa niż w węglu z prowin-
cji Guizhou w Chinach (37 mg/kg). Węgiel LZW zawiera 

średnio 14 mg/kg ołowiu, zawartość ta jest wyższa od śred-
niej jego zawartości w węglu na świecie, USA i australij-
skim i jest porównywalna z średnią zawartością Pb w węglu 
chińskim (15,1 mg/kg). Znacznie wyższymi zawartościami 
Pb wyróżnia się węgiel ze złoża Hubei w Chinach, zawie-
ra średnio 52 mg/kg (Zhuang i in., 2007). Średnia zawartość 
wanadu w węglu LZW (56 mg/kg) jest dwukrotnie wyższa 
od przeciętnej jego zawartości w węglu na świecie (25 mg/kg), 
australijskim (28 mg/kg), a także wyższa od średniej zawartości 
w węglu chińskim (35 mg/kg). Jest jednak niższa od średniej 
zawartości wanadu w węglu ze złoża Hubei (84 mg/kg) i wę-
glu brazylijskim (72 mg/kg) (Kalkreuth i in., 2006; Zhuang 
i in., 2007). Węgiel LZW charakteryzuje się średnimi zawar-
tościami cynku (31 mg/kg) zbliżonymi do przeciętnej jego 
zawartości w węglu na świecie, ale wyższymi od średniej 
jego zawartości w węglu australijskim (18 mg/kg) i niższy-
mi od średniej zawartość w węglu brazylijskim (75 mg/kg), 
chińskim (41,4 mg/kg) i USA (53 mg/kg).

Średnia zawartość antymonu w węglu LZW (1,5 mg/kg) 
jest wyższa niż w węglu na świecie (0,92 mg/kg), USA 
(1,2 mg/kg), chińskim (0,84 mg/kg), południowo afrykańskim 
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(0,14 mg/kg) i australijskim (0,39 mg/kg) (Wagner, Hlatsh-
wayo, 2005; CSIRO, 2008; WVGES, 2008; Dai i in., 2012). 
W węglu LZW średnia zawartości kobaltu (7 mg/kg) jest 
bardzo zbliżona do średniej zawartości tego pierwiastka w wę-
glu z Wirginii (7,4 mg/kg) i Chin (7 mg/kg), jest nieznacznie 
wyższa od przeciętnej jego zawartości w węglu na świecie 
(5,1 mg/kg) oraz australijskim (4,5 mg/kg), ale niższa od 
średniej jego zawartości w węglu brazylijskim (11,9 mg/
kg) (Kalkreuth i in., 2006; Song i in., 2007; CSIRO, 2008; 
WVGES, 2008). Średnia zawartość molibdenu w węglu 
LZW (2,9 mg/kg) jest wyższa od przeciętnej zawartości Mo 
w węglu na świecie (2,2 mg/kg), australijskim (0,85 mg/kg), 
z Wirginii (2,37 mg/kg), ale niższa od średniej zawartości 
Mo w węglu chińskim (3,1 mg/kg), a zwłaszcza w węglu ze 
złoża Guizhou (8,2 mg/kg). Cyna w węglu LZW (średnia – 
2 mg/kg) występuje w zawartościach zbliżonych do jej prze-
ciętnej zawartości w węglu na świecie (1,1 mg/kg). Średnia 
zawartość rubidu w węglu LZW (12,8 mg/kg), jest zbliżona 
do jego przeciętnej zawartości w węglu na świecie (14 mg/
kg), ale jest wyższa od średniej zawartości Rb w węglu chiń-
skim (9,25 mg/kg). Zawartość uranu w węglu LZW (średnia 
– 2,2 mg/kg) jest podobna do jego przeciętnej zawartości 
w węglu na świecie i chińskim (2,4 mg/kg), ale wyższa od 

średniej jego zawartości w węglu australijskim (1,1 mg/kg). 
Węgiel LZW zawiera średnio 4,8 mg/kg toru, jest to za-
wartość wyższa od przeciętnej jego zawartości w węglu na 
świecie (3,3 mg/kg), ale niższa od jego średniej zawartości 
w węglu chińskim (5,8 mg/kg).

W węglu LZW średnia zawartości baru (152 mg/kg) jest 
zbliżona do przeciętnej zawartości baru w węglu na świecie 
(130 mg/kg) i w węglu chińskim (159 mg/kg). Jest wyższa 
od średniej zawartości Ba w węglu z Wirginii (110 mg/kg), 
ale niższa niż w węglu australijskim (180 mg/kg) (Dai i in., 
2008; WVGES, 2008). Średnia zawartość manganu w węglu 
LZW jest bardzo niska (12 mg/kg), w węglu na świecie wy-
nosi 17 mg/kg, chińskim – 18 mg/kg, a w węglu z Wirginii 
– 21,3 mg/kg. Jest ona znacząco niższa niż w węglu austra-
lijskim (125 mg/kg) i brazylijskim (265 mg/kg). Średnia za-
wartość strontu (160 mg/kg) jest wyższa od przeciętnej jego 
zawartości w węglu na świecie (110 mg/kg) i węglu z Wir-
ginii (92 mg/kg). Jest porównywalna ze średnią zawartością 
Sr w węglu chińskim (140 mg/kg), ale niższa niż węglu ze 
złoża Hubei (427 mg/kg) (Zhuang i in., 2007). Cez w węglu 
LZW jest obecny w nieznacznie wyższych zawartościach 
(średnia – 1,4 mg/kg) niż w węglu na świecie (1,0 mg/kg) 
i z Wirginii (1,15 mg/kg).

PODSUMOWANIE

Stwierdzono, że w węglu formacji lubelskiej, spośród 
pierwiastków śladowych najłatwiej uruchamianych do śro-
dowiska, arsen i selen występują w zawartościach wyższych 
od ich stężeń w węglu na świecie, a kadm, rtęć i tal w za-
wartościach niższych. Spośród pozostałych pierwiastków 
średnie zawartości chromu, niklu, miedzi i wanadu w węglu 

kamiennym z Lubelskiego Zagłębia Węglowego są dwukrot-
nie wyższe od ich średnich zawartości w węglu na świecie, 
natomiast średnie zawartości ołowiu, cynku, miedzi, cezu, 
molibdenu, antymonu, cyny, toru, uranu, strontu oraz baru 
są dość zbliżone do przeciętnych ich zawartości w węglu na 
świecie.
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SUMMARY

The study shows that among the trace elements present 
in the Lublin Formation coals, which most easily migrate 
into the environment, arsenic and selenium occur at higher 
concentrations than the average values found in coals of the 
world, while cadmium, mercury and thallium occur at lower 
concentrations. Among other elements, the average concen-

trations of chromium, nickel, copper and vanadium in the 
Lublin Formation coals are twice higher than the average 
concentrations of these elements in coals of the world, while 
the average concentrations of lead, zinc, copper, cesium, 
molybdenum, antimony, tin, thorium, uranium, strontium 
and barium are just close to their worldwide averages.


