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POSZUKIWANIA GEOLOGICZNE SUROWCOW SKALNYCH
NA ROZTOCZU (Il) *

W rejonie Plazowa opracowano w@tmee
dwa zloza: EoOwecze i Plazéw. Zioza te opisame zZostaly
w pracy S. Kozlowiskiego (9), gdzie podane zostaly
analizy chiemiczne oraz zasoby obu ztéz. Na podsta-
wiie wistgpniego opracdowania (14) przystgpionio z po-
czgtikiem 1959 r. do odwiericenia tyich ztéz, Wykionane
dotyichiczals wierceniai potwierdzity wystepowanie
baridzo duZego ztoza waipieni, Wap.lem miarglistych
1 marigli.

W rejonie Plazowa pold osadami: trz:amwzqdbwylm.i
spoczywalja ubiwiory gornej lkireldy wylkisztaicone jako
ciemnioszare ity margliste2. Ponad mimi znajdujy sie
z0tte pliaski oligocenu o migZszosei 17 m. Na oligo-

cenie Le'za ostiryigotwie i miszywiioktowle wiapdenie na- -

lezgce juz do torboniu. Ponad nimji wystepuja wapfe-
nie litotaminiowe. Kompleks wiapieni litotammniowyich
oraz ostrygowych i mszywiolowych ma migzszosé
20—30 m. Od gory zndjduje sie okiolo 8-metriowa se-
ria typowych wapieni litotamniowych o zawartosci
CaO w granicach 53—54%. Nizelj widrod wiajpleni po-
Jjawiajg sie 'wtkllaldy marigliste. Na pmo'fn]su poprowa~
dzonym W-E mozemy zacbserwowaé, ze utwory
tortonu cienieja w kierunku wischiodnim. W tym: tez
kierunku roénie zawarto$é wikdadek mamglistych.
Nammnﬂegme whkiadki wapienne i mamgliste  po-
wharzaja sie czterokrotnie w formie czterech cykili
seldymentacyjnyich.

Zloida w Plazowie i w Eowezy spelniaja wiec wa-
runki stawianie surowicom do produkicdji cementu.
Wystarczajgice sa réwniez zasoby, ktére obliczone
wistgpnlie (9) na 87 081250 m?, ulegnag jeszeze dalsze-
mu powigkszeniu, W rolku 1958 po diugich poszu-
Kkiwaniach znaleziono réwniez ztoze ilow krakiowiec-
Kich w Clieszanowie .(17). Wykonane analizy z tych
itéw (9) wykazaly ich plrzy'dlaltnlotéé do produkicji ‘ce-
mienibu,

Pierwiotnie briamio pod uwage miozliwiosé lokalizowa-
nia w Plazowile duZzego kiombinatu walpienniczo-ce-
mentowego. Obecnie o odwiercdeniu zloza) mnaleZy
przypuszezaé, ze szozegélowe badania wykazg suro-
wiec o zbyt ma».‘beljl zawiartod§ci CaO, aby miozna tu bu-
dowaé zakiaid wapienniiczy.

W rejonkie Joézefowa (Roztocze Srodkowie)
opriacowiane zostaty wistepnie Ztoza: Nowiiny, Hamer-
nia, Pardyséwka Duza, Pardysowka Maka, Jozeféw,
Tarnowola, Brzeziny i czgdciowo Gornilki: (115) Geo-
logicznile zloza te reprezentulja walpienie litottaminio-
we wiekiu tortofiskiiego i detrytyidzne zaliczane przez
B, Arenia (1) do sarmatu, Walpienie spoczywajg na
podiozu  kreidowym © urozmaiconej powierzchni.
W czasie zalewu mioriza bortoriskiego podioze kiredowe
twiorzylo miejscamii falezy jak np. na SW od Joéze-
fowa. W matym kiamieniolomie kioto szosy widaé zle-
piefice kredotwie, plaski i wialpilenie ostrygowe mpod-
Scielajgce clefnlka, ‘warstwa -wapienie litotammniowe.
. Od tego micjsca na E miaZsz0$é wapieni litotamnio-

‘wych i defrytycznych rofnie. Wiercenia prowaldzone
kioto kamieniobomu ,,Balbia Dolina” na zlozu Pandy-
sowkia Mala przebity wapienie dopiero na gtebokocéci
34 m.

Badania chemiiczne objety caly komplels 762 re-
jonu Jozefowa, tzn, Brizeziny, Tarrnowosle, Jozefow,
Pandyséwke Malg i Duzg, Hamernie i Gorniki, Na
podstawie wynikow 64 analiz dlnetmhlcznfylah 9) wy-
ldizne]m&o3gnwDYsumomnc6wwzaJemno!§ciudpm-
centowlej zawlarto§ci CaO i SiO,. Sa to:

I walpienie ozyste o zawarto$ci CaO > 520/o
II whalpienie o zawianto§ei CaO od 49 do 52/
- IIT wapienie piaszczyste o zawarbosci SiO; > 10°/o

1 Cze§é I artykulu pod tym samym tytulem ukazala sig
w nr 3/60 ,,Przegladu Geologicznego”. (Red.).

* Wg informacji otrzymamej od mgr S. Alexandrowicza.

266

W wyniiku be'go podzialu ofrzymano bardzo wyrazne
strefy ztozotwe. Mozna wige wyraznie wydzieli¢é stre-
fy wapieni czystych, wapieni zapiaszezonych i wa-
pieni piaszozystych przechodzacych  w  piaskowce
wilpniste, Wapienie czyste (grupa I) w zwartej masie
reprezentufja tylkio zZboza Jozeféw i Tarnowola (1.
Gora . Brzezinska, 285 m n.pum.). _

Druga grupa wapieni o nizszej zawarbtosei CaO
i zawierajgca JjuZz wapienie zapiaszdzone obejmulje
zhoZa: Brizeziny, Pardysowka Mata, Pardysowka
Duza i- Hamernia. Wapienie piaszczyste wystepujg tu -
tylko sporadyeznie.

Trizecia grupe z0z stanowia wapienfle piaszezyiste
wystepujace w  zozach Nowiny (Géra Kirzyzowa)
i Gorniki, Niekitére z tych wapieni zbliZajg sie juz
do piaskiowicow wialpnistyich,

Wyistepowaniie omdéwionych stref wigze sie zapewne
z pierwotnymlil warunkami sedymentacji wapieni.
W glehszych partiach @biornlika, gdzie mie bylo do-
wozu materialu ferrygenicdznego, tworzyty sie wia-
pienie. W strefach mpiytszyich, majacych -charakter
plytkowiodnych sedymentéw (njp. krzyzowe uwiarst- -
wilenie), osadzaly sie piaski i wapienie piaszezyste.

Nastepstwio stref wapiennyich ipiaszezystych wizdbiuz
brizegu Roztocza -obserwiujemy rowniez w dalszych
refjonach w okiolicaich Plazowa, Brusna i Framipola.
Wyzniaidzanie tych stref ma istotne znaczenie dila
riozawazan surowicowych.

Z tych samych prob, z ktorych wykonano analizy
chemiiczne, sporzgdzonio kiostki, kitore poddano w La-
boratorium Centralnego Zarzadu Kamientia Budow-
lanego badaniiom fizyeznym. .

Na podstawie wytrzymalosei na Sciskanie wytroz-
nionio, podcbnie jak w Bruénie, 3 tyvpy' wapienia
o nastgpujacyich wytrzymiatosciach:

Typ I wyilnzymalo§é 27—100 Lklg/cxmz

Typ II ) 100—300 (kig/cim?

Typ I . 300—1743 kig/cm?2

Typ II charakteryzuje sie czeSciowa, a typ III zu-
pelng odpornoi§cig na 25 cykili zamrazania, -

Na podstawie przeprowadzonych badaf techniolo-
gicznych miozemy w refjonie Jozefowa 'w'ylroiznmé cizte-
ry rodzaje surowica (ryc. 3):

-wodzaj I — czystie wiapienie (52—55%0 GaO) odznia-
czajgee sie malg wytrzymalo§cdia na zgniatanie (do
100 kg/cm?), Sg to zioza: Jozef6w i Tarmowiola;

rodzaj II — wiapienie o zZawartosdi 50—520/, CaO
i wytrzymiatoscd pomizej 100 kg/cm? Sporadycznie
wylstepuja walplienie zajpiaiszczone i piaszezyste. Zioze
Brizeziny;

rodzaj III — wapienie o do§é zmiennej zawartodei
Oa.O, przecigtnie 49—54%, z licznie wystepujacymi
wapieniami zafpialszezonymi 1 piaszezystymi. Wyitrzy-
malo§é na zgniatanie réwniez do§é zmienna, prize-
whagznie w gramlicach 100—500 kg/cm?, Sipoirlaldjytcmme
spalda jednak ponizelj 100 i dochodzi do 700 kig/cma2,
Ztoza: Pardyséwka Mala (kamieniotom ,Babia Do~
lina”), Pandyséwlka ‘DuZa, Hamernia; .

rodzaj IV — wapienie piaszozyste o zawarto§ci CaO
ponizej 49%. Sporadycznie wystepujg —wapienie
o wiekszej zawartodei CaO. Wytnzymato§é na zgnia-
taniie waha sie od 100—700 i tylko sporadycznie spalda
»porn}iéej 100 kig/cm?, Zioze Nowiny i czeSciowo GoOr-

anladlstawhlom!a na rye., 3 charakterystyka rodzaju
surowicow w rejonie Jozefowa pozwala : zaprojekto-
waé racjonalng elkzs;ﬂtoa:tac]e. Dla gprzemy&&u wia-
pienniczego nadalja sie tylko ztoza: Jozeféw i Tair-
niowola. Dila przemystu kamienia budowlanego prze-
wiiduje sie zloba Pardys6wka Mala, Pardysowilka
Duza, Hamierniia, i Brzeziny, Ze wzg:lqd{u na wyjat-
kiowia  dolbrg ‘bﬂlwzmqsé i latqu{: eldisploatacji, ztoza



Jozefow i Tarnowola nadaljg sie szczegdlnie dobrze
do produkicji bloczkow vmieNocengy;oh Z tych tez
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W reJoni'e Zaklikowa wystepujs wapienie

] “tortoriskiie oraz nadlegte,
serfpuloiwie, ¢ sarmeaidkiie wiapienie nafowe, Nafjwigkiszy
obszar 1 sarmac-

kich wystepuije w rleljdnﬁle Potoka. MigZiszosé tych
wiapieni jest wohutnlkidwm niewidlka. Eksploatacje prio-
wadzi sie' w licznych mia-
tych chlopskich kamiendio-
lomach, Pod wzgledem
. technologicznym wapienie
te mie byly badame. Ze
wzgledu - jednak na duza
zmienno$é osadéw (liczne
przerosty ilaiste) wapientie
‘te majg zapewne gomsze
wiasno$ci od surowca z re-
jonu Jézefow — Brusno.

Zupelnie ° odmiennie
przedstawiajag sie wias-
no$ci fizyczne . rafowych
wapieni sarmatu. Wapie-
nie te tworza porozrywany
cigg z16z stanowigcych w
terenie wybitne wynio-
slo§ci. Zioza te wystepuijag
w Modliborzycach, - Lysa-
kowie, Barakaeh i Szcze-
cynie. Sg to wapienie
twarde, zwiezle, silne po- .

o
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Ryc. 3. Fig. 3.

Okolice Frampola sg obecnie w opracowa-
niiu. Na podstawie dotychczasowych badan miozna
wisrdd wapienii trzediorizedowyich wyméﬁnié trzy typy:

typ I — whalpienie deftrytyiczne, zapiaszczZone o za-
waribo§el CaO Srednlio 49,69%o, wys&bqpuua w Zelebskt ;

typy II — walpienie litotaminiowe oraiz detrytyczn
i miejscami zalpiaiszczone o zawarto§ei CaO .(me;dmho
52,610, wystepuja w Woli Raidzigckiel, Boniomnii,
idudzy i Frampolu; )

typ I — wapieniie serpulowe nie zapiaszczone,
o zZawartodi CaO 1§t1adm’lo 52,31%, wystepuja w Ra-
dzigciniie, Kocudzy i Fira

Szozegétowe  wynliki analiz chemicznych zostaty
przedstawione w tab. III, Badania fizycdzne wapieni
z rejonu Framipola zostaty dotychezas przeprowa-
idzone jedynie z Zelebiska. W r. 1957 Wojewodzki Za-
rzgd Drég Publicznych w Lublinie wykonat pie®
analliz przedstawtionych w tab, IV. Wyniki tych ana-
liz wykiazuja baridzo silne zréznicowanie poszezegol-
nych parametréw. Z wyjatkiem pierwiszej amnalizv
walpienie z Zielebska wykazuja matg nasigkiliwoké
i duzg wytrzymatosé na Zgnmattame (dochlodzgeg az

do 1400 kg/dm?), Wajplletrme ad{powualdlaja I ty-

powti oplisanemu z terenu Nowtn i Gornik. Pierwsza

analize nialezy =zallidzyé do typu II.
Drobniodetrytyczne, cdzeSciowo zapiaszdzone wapie-

niie z Zelebska sg obecnie sitosowane do budowy drég

W wmje'wodlzmwue lubelskiim, UkZzywane s3 one réw-

niez w miejscowym widjskiim budownidtwie, Dobra

-oldldlzilaln:o}éé tych walpieni utatiwia ekisploatacie ksztal-

telkk budowlanych,

Oméiwiione surowee mooga wiec stanowié materiat
dla prizemysstu kiamlienia budowlanego i driogowego
(Zelebskio) oraz przemysiu wiapienniczo-cementiowego
(okolica Frampola). Stabe wykorzystanie zt6z w oko-
licy Frampola spowoldowane jest przede wiszystkim
brakiem linii &olejowiej. Z tego tez powiodu duzy
kaimlieniofom w Zelebdku, rozbiudowsany w czasie oku-
pachi, jest obecnie tyﬂ,ho cizeSciowo ekisploatiowany.
Znacznle obszary wystepowania wapieni sarmackich
i tortoriskiich rokujg mozliwiosci budowy na tym te-
renie duzego kiombinatu ceimienttiowio~wapienmniiczego.
Maiteriat ilaisty reprezentuja ity ekisploatowanie nip.

w cegielni we Framipolu

Pofdolblme wiarunki  Zboziowie wystepuja na znacznej
- ‘prizestrizeni na zachdd od Fratm[pol]la aZ po Jandw
waedslm

P e
W gatunek * 111l gatunek
wapna wapna

rowate. Wiasno$ci fizycz-
ne tych wapieni podaje J.
Czarnocki (5). Jak widaé
z jego zestawienia, waplie-
nie sarmackie reprezentu-
2jg zupelie odmienny typ
sulrorwca MaJa wysokg wytrzymalo§¢ na $ciskanie
(Srednio 614,5 kg/cm?), malg porowato$é i nasigklimos§é,
a co zatem idzie duza odporno§¢ na wptywy atmosfe-
ryczne. Eksploatowane sg w licznych matych kamie-
niotomach (Géra Kamienna, Baraki, Eysakéw, Modli-
borzyce). Ze wuzglegdu ma zwigzla, masywng budowe
wapieni trudno jest wydobywaé z nich regularne
bloki. Surowiec ten znalazt dotychczas lokalne zasto-
sowanie do budowy drég i wypalu wapna.

W rejonie Potokia przewtiduje sie dalsze, szczegéio-
we badania, Projekftuje sie wlokalizowanie tu zakkadu

Ca03? .

whalpiennliczego  (Eysskéw—Szczecyn), deramicznego
(Zakilikow) oraz zwidkszenlie priodukcji kamienia bu-
dowlanego,

Nieco doktadniej zostabo ostatnio przebadane zkoze
wiapieni serpullowych w Lyl@aﬂddwme (7). Wapienie
chariakiteryzujg sie nieco niZszg wymnzyknalolém-
zgniatanie (Srednio 225 kg/iem?), co moze byé Jeld.‘mak
splowicdowane mniej starannym przygotiowywaniem
kostele dio badai w poréwhnianiu z badaniami przed
wiojennymii (talbl., IV).
wiapienile serpulowle odznaldzaljg
chemicznym, Zawarttoié CaO wymnosi od 52—53% po-
dobnfie jak dla whapieni serpulowych z okolic Fram-
ipolla, Waplenﬂe serpullowe sg dobrym surowcem do
wypau wijpna. Obecniie w Eysakowie zostaly wybu-
lwzgdidwan'e dwa pmeide' szyblowe, potozone u podstawy

Otz

PROJEKT UﬁRZEWDm&KHmmmMA ROZTOCZA

Na pmdlsbawvh:e baldan geloﬂ'dgmwh i techniologicz-
nych omdéwiionych powyzej mioZna juz ustalié pierw-
sze wytyczne dla .pnzieimyslowie'go wykiorzylstania zt6z
na. Rolzboczu. g bazy surowcowe; na Roz-
bdczamﬁbmwmjesmkxﬂﬂdamemyslow Diatego tet
projekt ufprizemyistowienia Roztioldza mivisi obe.jmsotwlaé
mioilivile szeroki zakires. W niniejszym artykule omé6-
wiione sg tylkio zagaldniienia przemyshu materiatow
buldowllanych.

Przemyst ceramiczny, Od dwu lat trwajg prace nad
dlokallizowaniem niowiej w Polsce po-
Tudntiowio-wischiodnielj (9). Brak naturalnych surowicow:
w Karjpatach powoduje spedjalne zalinteresowanie
surowicami na Rozboczu. Na podstawie wistepnych
prac zbadano duZe zioze wapieni i 6w w rejonie
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Plaziowa. Obecnie prowadzone sg wiercenia dla usta-
lenia szczegblowe] jakosci i wielkiodci tego ztotza.

Poza Plazowem istnidje mozliwioi§é zlekalizowania
cementowni w rejonie Frampola, W obu przypad-
kach cemenbownia wykomnzystywataby trzeciorzedowe
wapieniie oraz ity krakowteckiie. Lokalizacja cemen-
towni we Frampolu zalezy jednak od budowy linii
kolejowe] Zwierzyniec — Zaklikow.

Przemyst wapienniczy. Obecniie na Rozbtoczu czynne
153 tylko male piece polowe, jak np. w Plrazowie, Jo6-
zefowie i innych miejscowiosciach. Przemyst terenowy
buduje dwa wigkisze mpiece szybowe w ELysakowike.
Prizemyst kluczowy nie ma natomiast ani ‘jedhego
zakdadu, Mozliwosé proidukicji wapna na wiekszg
skale jest na Rozboczu dosé ograniczona. Dla zloka-
lizowania zakladu wapienniczego potrizebne jest bo-
wilem duze zioze o stale). wysokiej zawartoscei CaO.
Tego rodzaju . zioze zZostalo stwierdzone w' Brusnie,
Firampelu i w Jozeflowie. :

W Bruénie prizewiduje sie wapiennik wykorzystu-
igey tylkio odpady powstate przy produkicii kamienlia
budowilanego. Bylby to wige maty obiekt, kiory po-
winien byé raczej w gestii przemystu terenowelgo.

W Jozefowte znajdujg - sie dwa zloza: -Jézefow
i Tarnowola, posiadajace surowiec cdpowiedni do
wypalu weajpna pod wizgledem zawartosci CaO, Lioka-
lizacja tych ztoz jest Korzystna ze wzgledu na bili-
skio§é linii kolejowej. Wykocrzystadie omawianych ztoz
dla przemyshu wapienniczego musi byé jednak wzgold-
nione z przemyskem kamienia budowlanego, kidry
projekiuje ekisploataicdie na. zhotm Tarnowola. Prze-
priowadzony probny wypat wiapieni ze ztoza w Jokze-
fotwie wykazal prizydatnosé tego surowica,

‘Dalszyimi olbszarami, ktére powlinny zainteresowaé
pirzemyst wapienniozy, sg dkolice Frampola i Zakili-
kowa, We Frampolu wystepuja detrytyczne walpie-
nije litotammniowe (Srednio 52,67% CaO) oraz wapienie
serpulowe (Sredniic 52,3196 CaO). Duzy obszar wyste-
[poiwania tych wapieni rdkuje mozliwosé zlokalizo-
wania ftu duzego kicmbinatu wapiehniczo-cemento-
wieiglo, Wiapienile serpulowe odznaczaja sie przy tym
wysickg wytrzymatoi§cia na zgniatande,

Peercpe(k'tylwy surowicowie Istniefja rownliez w refjo-
nie Zaklikowia, Wystepujg tu rafy wapieni serpulo-
'Wyclh ekisploatowane np. w Lysakowie. Raf tych jest
wigce] (Modliborizyce, Baraki, Szczecyn) i mogg one

Tabelg III

ZESTAWIENIE WYBRANYCH ANALIZ CHEMICZNYCH WAPIENI Z REJONU FRAMPOLA I POTOKA

pr?bry Typ Lokalizacja i o0>is_skaly Si0, | Fe, 04 -Al,0;| CaO MgO | SO, S;::;? ‘Suma | Uwagi
2 | Zelebsko — wapienie drobno-
detrytyezne . . . . . . . . . 3,49 0,90 50,13 0,29 | 2,20 42,43 99,44 | wg/10
5 I | Zelebsko — wapienie drobno- ‘
detrytyezne . . . . . . . . . 1,99 0,54 51,48 0,96 | 1,25 43,26 99,48
9 Zelebsko — wapienie drobmno- .
detryt. zapiasz. . . . . . . . 9,80 0,81 47,70 | .0,20 | .1,45 | .39,56 99,52
1 Wola Radzigcka — wap. lito:.
zapiaszczone. . . . . . . . . 5,10 | 0,34 | 0,66 £1,82 0,65 | brak 41,50 100,07
6 Wola Radzigcka — wap. litot.
drobnoziarniste . . . . . . . 2,67 | .0,14 | 0,42 53,43 0,60 | brak 42,84 ‘100,10
12 Radzi¢cin — wapienie litotam.
drobnoziarniste . . . . . . . 2,89 | 0,20 | 0,40 53,21 0,73 | brak 42,56 99,99
17 Frampol — wapienie litotam. . i
zapiaszczoné ......... 7,52 | 0,41 | 0,82 50,27 0,76 | brak 40,52 100,30 | wg La-
20 II . | Bononia — wapienie litotam. borato-
drobnoziarniste . . . . . . . 1,51 | 0,12 | 0,33 53,79 0,87 | brak 43,73 100,35 | rium
. 25 Goraj — wap. litotamnicwe dro- | . PGSS
_ bnoziarniste . . . . . . . . . 1,06 | 0,16 | 0,45 54,14 | 0,77 | brak | 43,76 100,34
27 Kocudza — wap. litotam. dro- '
bnoziarniste . . . . . . . . . 3,06 | 0,25 | 0,37 52,80 0,80 | brak 42,28 99.56
30 | Abraméw — wap. litotam.
drobnoziarniste . . . . . . . 4,62 | 0,30 | 0,57 52,08 1,46 | brak 41,51 100,54
14 ’Radzmcm — wap. serpulowy 2,33 | 0,24 | 0,84 52,12 1,20 | 0,38 42,717 99,90
16 III | Frampol wap. serpulowy 1,57 | 0,16 | 0,66 53,84 1,01 | 0,15 423,33 100,72
28 " Kocudza ,, »» 3,17 | 0,46 | 0,94 51,04 2,18 | 0,38 42,16 100,33
014— . :
P7 Y.ysakéw wapiei serpulowy, ., | 2,33 1,46 52,85 | brak | — — —
014— ' ' :
P8 » ” » 3,20 1,66 52,06 » — — —
01—
P13 II1 » » i 2,18 1,14 52,17 ” — — —_ wg/7
01—
Pl4 » ” » 1,20 0,84 53,03 N (e - —
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%Miwié zwiekiszenie produkcji wapna w tym re-
Jcinire,

Przemyst kamienia budowlanege. Eksploatacja ka-
mijenia - budowlanego prowadzona jest na calym
obiszarze Roztocza w malych, ch@omlmch wyrchis-
kach, Przemyst kiluczowy ma tylko jeden kamienio-
om koo Jozefowa (,,Babia Dolina”), zaloZony na
zhozu Pardysowlka Mata. Produkiowany tu kamieh a~-
many, uzylwany jest na fundamenty budynkéw
mileszkalnych i gospodarskich. Zioze to ma stabg
cddzielnoi§é, co utrudnia wydobywanie blokéw,

Na podstawie prizeprowadzonych badan nalezy wy-
réznié -dwa typy =zt0z: ozyiste walpienie detrytyczne
i wapieniie zapiaszczone., Obecnie eksploatowane sa
przede wiszystkim wapienlie zapiaszczone — ,Babia
Dolina” i Brusno. Do telgo typpu zt6z nalezg réwniiez:
Pardysowka Mata, Pandysowkia Duza, Hamefmnlia
i Brzeziny. Zioza te reprezentujg materiat nadajacy
sie do produkicji kKamienia amamnego (,,Babia Doli-
na”) i do produkcji blokéw (Briusno), Préby mecha-
nidznego wycdinania bloddkdw dajg jednak niezado-
walajgce wynlki ze wizgledu na zapiaiszozentie, Nawet
niewielka ilo§é plasku powoduje grzanie sie i zacie-
ranjie pit. Do malsuweun proidukicji ksztaltek whelo-
ceglowych madaje sie spoér(’)d dotychezas zbadanve:
jedynie zboze Jozeféw i Tarnowola. Na ztozach tych
miozna wybudowaé duzy zaklald, kié6ry w znacznej
mienze rozwigzatby zagadnienie produkeji bloczkow
i gryséw lekkich. Dctyichezasowe préby wycinania
kiolmbajnami bloczkéw w Pifczowie dajg bandzo stabe
wyniki ze wrgledu na mala blocznoéé tego zioza. -

Nalezy rowhnliez zwrdcié uwage na zwigkszanie sie

wytrzymeatodei na zgniatanie kamieni po pewnym
ckresie od miomentu wydobycia go z Kamieniiotommu.
Wyniki prizedstawiione - w niniejsze]j pracy dotycza ma-
teriatu swilezo wyldobyteigo. Nalezy sig wiec  liczye,
Ze bardzo niska wytrzymalosé na zéniatanie zhoza
Jozefow i Tarncwiola, zwigkszy sie po tzw, sezono-
wiainiii.
. Dalszym obszarem, gdzie moéna edcs;pﬂloa‘howaé kia-
mienn budowlany, jest duzy kamieniioclom w Zelebsku.
Kamieniiofcm ten mozbudowiany silnie w czasie oku-
pacii jest obecnlie wykornzystany ftylko w matym
stojpniiu.

Nie  zZbadane sg dotychidzas walpienie wyﬁtqpnubaue
na oddcinku Frampdl — Janéw Lubelski, Oprocz wa-
pieni detrytycznych pojawiajs sie juz tu waloienie
serpulowe ekisploatowane

Jaklkiolwiiek malja wysoka wyftrzymato§é na zgniata-
nlie (Srednio 614,56 kig/cm?), to nie przedstawialja ome
spedjalnie afirakcyjnego materiatu jakio kamieh bu-
dowlany. Prizycdzyng tego jest dch masywna budowa
i nilemiozmo$é uzydkaniia blokéw. Prizewiduje sie umu-

obeicnlie w Eysakowie, Sto-
sowane sg one jako Idkalny miateriat budowilany. -

chomieniie w nejonfie Zaklikowa kamieniotomow zao-
patrujacych wapienniki oraz najblizsza okolice w bu-
dowlany kamien Iamam'

POROWNANIE WEASNOSCI FIZYOZNYCH
WAPIENI TRZECIORZ YCH NA ROZTOCZU
Z INNYMI WAPIENIAMI LEKKIMI

Trzeciorzedowe wapienie na Roztoczu wystepuja
w dwu gltoéwnych typach: wapienie detrytyczne, lito-
tamniowe, ostryigowe itp, oraz serpulowe, Te ostatnie
charakiteryzujg sie duzg wytrzymatoscia na Sciskanie
oriaz bardzo malg nasigkliwodcig i porowatoscig. Wa-
pienie te jedniak niie sg surcdwcem do masowej prio-
dukciji elementow budowlanych, Wisrdd mpozostatych
wapieni detrytycznych moZemy wyrézni¢ co nalj-
mmniej 3 typy omdwiione powyzej w rejonie Jozefowa
i Brusna. Wy(stqmwam:e tych typow przedstawtiione
zostalio réwniez na zib.m-ezeJ tabeli V. Szczegdlnie
wyraznie wyodrebnia sie typ I (Brzediny, Tarmno-

wola, Jozefow). Sa to wapienie o wytrzymatcsci do
60 k:v/c'mz nasigkliwo§ci 15—17% i porowatosci
3'7—38"/0. :

Drugi typ wapieni reprezentuje przede wiszystkim
Brusno i Parldysdwka Mata, a nastepnie Hamernia
i Pardyséwka Duza. Walplenie te zbliZone sg bar-
dzo do wapfeni lekkfich ekisploatowanych w innych
rejoniach, a przede wiszystkiim do zt6z z Pinczowa,
Kars i Zictego Puotoku, W stosunku do wapieni pif-
cdzowiskich ,typp Brusno” odznacza sie wiekszg wy-
trizymatodcig na zgniatanie, mnfleljsza pomorwvaméma
i nasigkliwoscia, Wapienie z Brusna majg wiec ]Je[ptszn
wialsnosel nliz wapien pificzowiskti.

Trudnie jest poréwnywaé detrytyczne wiapienie

owe 2z zupelnie odmiennymi typami wa-
pieni jurafjskiich (Ztoty Plobok) czy kredowych (Karsy).
Szozegilnie walzne jest jednak mpordwnanie z lekikimi
waptieniiami .k‘.nedlo:wymﬁ ze wzgledu na obfito§é ich
wystepowania i coraz wigkisze zainteresowanie tym
surowcem (12, 13, 18, 20, 21). Wiapienie z Kars nialeza
ido m&ﬂze:szyldh gdy'z ich cigzar cobjetoSciowy wynoisi
zaledwtie 1,38, Ciezar dbjgtosSciowy wapieni z Brusnia -
nie mprzekracza jednak 2 (1,98), co réwniez stawia
je w rzedzie typowyich whapieni lekkich, Wy'imzytm!a-
t0$é na Sciskanie wapieni z Brusna jest nieco wiek-
sze od wyltrzymaloddi walpieni z Kars, ustepuje na-
tiomiast wytrzymalol§ci wiapienia we Zlotego Poboku.
Naligkliwo$é i porowiatiosé wapieni z Kars jest wy-
jgtkowo duza, jeldnak ze wizglédu na ich specjalng
strulkture cyfry te nfie sa poréwnywalne z cyframi
dotydzgeymi wapieni detrytycznyich.

Na podstawie wynikéw azestawionych w tabeli V
miozemy stwiendzié, ze wapienie z Brusna (typ II)
przewyzszalja swymi wlasnoSciami szereg eksploato-
wianyich do tej pory ztéz wapieni lekkich.

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN FIZYCZNYCH WAPIENI SERPULOWYCH Z REJONU FRAMPOLA I ZAKLIKOWA

Tabela IV
Tyo ka- Cigzar | Ciezar | Nasigkli- | Porowa- Wiz:zzyn;a-
yp e Lokalizacja i opis skaly wlaée. objet. wobé tosé Loss I Uwagi
mienia 3 3 P o §ciskanie
g/cm g/cm?® w % Y% | kg/em?
11 Zelebsko — wapiefi detrytyczny 2,72 1,45 27,2 46,7 108
III Zelebsko — wapief detrytyczny 2,72 2,60 1,0 4.4 974
: : W.Z.D.P.
I | Zelebsko — wapiefi detrytyeany 2,72 2,20 54 19,1 383 T blin 1957
11 Zelebsko — wapien detrytyczny 2,72 2,50 4,2 10,0 610
III Zelebsko — wapleﬁ detrytyczny 2,72 2,61 1,3 . 4,1 1400
Srednia 2,72 2,27 78 16,8 495
¥.ysakéw — wapiefi serpulowy 2,74 2,32 2,9 15,0 270,5
Lysakéw — wapieh serpulowy 2,68 2,40 3,0 10,0 84,7 @
Lysakéw — wapief serpulowy 2,64 2,49 1,8 6,0 2704 (¢
YLysakéw — wapien serpulowy 2,74 2,32 3.4 15,0 270,7
Srednia 2,70 2,40 3,91 10,53 614,5




Przedstawione w niniejszéj pracy materialy wy-
kaizujg konieczno$é ummmmmm kamieniotomdm
w Brusnie onaz zwigkiszeniia elkisploatacji w Jézefo-
wie, Nalezy rownies prizypuszczaé, ze dalsze balda-
nia stwilerdzg istnienie jeszdze innych zt6z o podob-
nie korzystnych whasno§ciach,

Lekkie wiapienie trzeciorzedowe -eksploatowane s3
rowniez masowo np. w ZSRR, Na Krymie wystqudq
miszywilolowie i nulliporowe wiapienie osiggajgee migz-
sizo§é 10—15 m (2), Wapienie nulliporowe maja wy-
trizymaltosé na zgnliatanie 50—&00 kig/cms?, odpmad!alja
_ wiec malszemu tylpowi. I.

. Walpienie miszywiotowe mijjg wytrzymaltosé w grani-
cach 50—a350 kig/cm2 Wapienie te w zlozu Bodrakiskoje
maljg nastepujgcy skiad chemficzny:

CaO 148,52 — 50,65%0
FeyOs 0,46 — 1,000/
Al,05 1,00 — 1,90%
SO, . 6,58 — 9,30%0
MgO 0,43 — 0,72%
strata praz. 38,55 — 40,680

Sa to wige typowe wapienie Zapialszczione, ‘Wiassnioéei
. fizyczne tych wiapieni zamieszdzone sa w tabeli V.
Sa one zupeiniie poidobne do IT typu waplieni z Brusna.
Z ‘Wwapieni mszywiiolowych wycinane sg malszynowo
duze elementy brmddwllan-e stosowane jako materiat
Sciamowy.

Kamieni drogowy cksploatowany jest obecnie w re-
jonie Jézefowa w duzym kamieniolomie w Nowinach
craz w Hedwizynie. Wystepujacy w Nowinach wa-
plleri piaszezysty ma zmlienng wytrzymatosé w gra-
nicaich 40—743 Kkig/cm? (énddma 309,40 Kg/cm?). Zakta-
da1ac pewns selekcje materialu w kamieniolomie mo-

my otrzymaé materiat o stosunkiowo wysokiej wy-
tnzymalolém Wieidtug norm madzieckich GOST 3572—

materialow kamiennych. Zloze Nowiny posiada
ollbrzymie zasoby. Mozna by tu Zlokializowaé jeszcze
kiilka, poidobnych kamdenioloméw, Obszar ten lezy
blisko linii kolejowej, z Ktora jest. lpolac*zlcny kolelika
wigsikotorowa. :

Oprocz ztoza Nowiny poidobne wialsniogel wylkiazaty
tylko whalpilenie piaszozyste ze ztoza Gornilki potozone-
go na N od Jozefowa, Zioze to wymaga jednak do-
kladniejszego mbadania.

Drugim obszarem eksploatacji kiamienia drogowego
jest Zelebsko., Duza wytrzymata$é na zgniatanie (Sreid-
nia 495 kg/cm?), mata nasiakliwos§é oraz wielkie zaso-

- by tego zboza rokuja powazne mioZliwosei zwigkiszenia

ekisploattacji w tym terenie, Phizyszto$é tego kamile-
nilodomu zalezy jednak przede wiszystkim od wylbudo-
whnia linii kolejowej Zwierzyniec — Frampol — Za-
Killilk6wr,

Przemyst wapienno-piaskowy, Dotychezals udolknu-
mentowiane zostallo zbtoze walpienno-piaskiowe w Dy-
lach (10). Piaski reprezentuja tu wydmy cawartorze-
dowe wystepujgce obificie w' okolicach Dyl. Wiapie-
nile przebadane zostaly z kamieniolomu w Zelebskiu
(talb, III). Drugim obszarem mogacym wichodzié w ra-
chube dla przemyshu wapliennio-piaskowego sg okiolice
Jozefolwa. Na SW od Jozeflowa wystepulja wydmy.
W opariciu o projekiiowane tu waplienmniki rmozrﬂa by
uruichiomié produkidje cegty silikatowes],

Przemysl ceramiczny. MozliwioSci rozwiogju pmzamy
shu ceramicznego wigZza sie ze zhozami #oéw krako-
wieckiich, Prizede wiszystklim nalezaloby wzigé pod
uwalge nastepujgce obszary: Lubaczéw — Clieszanow,
Biligoralj — Firamipol i okolice Zaklikiowia, W wymie-
niionych rejonach moZzna by zlokializowaé priodukeje
materiatow dienkio- i grubosciennych. Olbrizymi obszar
wystepowania #éw kiakowielcklich zostal tylkio bandzo
p'oib!ﬂeznme Zdoadany (17) i Wytma@a dalszych szcizegdlo-

47 (19) surowiec ten reprezentuje 4 klase drogowych wych Opragccwian.
. B Tabela V
ZESTAWIENIE SREDNICH WYNIKOW BADAN FIZYCZNYCH WAPIENI LEKKICH
.. | ... | Nasig- | Nasig- Wytrzy-
Rodzaj Cigzar | Cigzar Kliw. Kliw. Poro- maloéé . .
Typ kamienia wapieni Lokalizacja wlafc. | objet. n wzmoz. | W2t na ét.:is- U wagi
g/em® | g/em® | o w 9 w% kanie
' ° ° kg/cm?
L IL II | wapienie de- ;
trytyczne Brusno . . . . . 2,68 1,98 9,64 13,67 29,28 203,50
I v Brzeziny . .. . . 2,67 1,65 17,57 23,24 38,06 48,20
I » Tarnowola . 2,67 1,67 | 16,53 | 22,79 | 37,68 51,40
I - Jozefow. . . . . 2,65 1,68 15,78 22,16 37,03 46,80
I, II, III . Pardyséwka Mala 2,68 2,04 9,30 12,61 23,77 239,80 wg [15,16/
II, IIX v " | Pardyséwka Duza 2,68 2,32 2,99 4,76 13,50 387,50
II - s Hamernia 2,67 2,17 5,29 8,70 18,72 ‘197,00
I, II, I1I v Nowiny 2,67 2,16 6,31 9,32 19,13 309,40
II, 111 58 Gérniki 2,66 2,30 2,84 5,28 13,75 375,70 i
11, 111 Zelebsko . 2,72 2,27 7,80 — 16,80 | 495,00 | wg WZDP,
' Lublin 1957
I, II | Piticzéw 2,70 1,70 | 15,80 | 26,90 | 37,10 91,00 | wg /20/
IIT | wapienne ) .
serpulowe Rejon Zaklikowa 2,70 2,40 3,91 10,53 | 614,50 | wg /5/
opoki kredowe| Karsy . . . . . 272 | 1,38 | 27,33 | 37,81 | 48,83 | 159,00 | W&-FCSS /21/
wapienie ply- |
toven Zloty Potok 2,70 | 2,2 | 58 | — | 19,75 | 333,04 | W& ITB 1954
wapienie . 9
detrytyczne | Krym . . . . . 260 | 1,8 | 666 | — | 2310 | 93,00 } wg /2]
' 2,74 2,05 | 14,92 34,10 | 206,00
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.OCHRONA PRZYRODY NA ROZTOCZU"‘

Problem mozbudowy prizemysiu na Roztoczu wigze
sie §cisle z zagaldnlieniem ochrony przyrody. Pohudiio-
wia kirawedZz Rioztocza ma wyljatkiowo piekny i mialow-
niczy kinajobriaz, Silne urzezbienie terenu, nie spoty-
kana . gdzie inldzielj roslinnioi§é, liczne odstoniieeia skat

dolkiumentujgeych historie geologiczng tego teremi -

wymagsljg roztoczentia speldjalnej troski dla zachowa-

nila .pierwotnego krajjobrazu, Znaczenie Roztocza jest

tym wiigkisze, Ze zaréwnio rdjon potozony barndziel na
péinoe (Wyizymnia. Lulbeillskai), jak i na poludnie (Nizina

Sanldomiienska) Znisiciznlie bamdzhe; micniotonne

W SWym kramdbMMe Roiztocze jest juz obecnie, a be-

dizie  jeszeize bandziej w przyszicdc wyhmuybtywane

jako miejsce wypoczynku, kolonii Iletnich, -obozéw
harcerskiich itp. Obecnie o§rodek taki znajduje sie

w okolicach przetomu Taniwi w miejscowosci Suisiec —

Rebizanty. Poid)dbmy}uh ofrodkéw powinnio powstaé tu

wiigces].

Obecnliie na <dbszarze Roztoczs zatwierdzone jest
6 rezerwatow. Sa to rezerwaty le§ne oraz obejmujgce
prizetomiowe odiinki rzek Szuim, Sopot i Tanwi:

1) rezeidwat ,Szum” w ml'emdov\Nldécl Gorecko Koi§-
cielnie, krajcbraz przetomowego oddinka potolkeu
Szum, obszar 16,96 ha;

2) mememwatt ,;Czartowle Pdle” w miejscowioi§ci Majdan
Sopoicki; lﬂnaudbm;z dlolhnyl potoki Solplot olbbza;
63,71 ha; . "

3) rvezerwait |,Nad 'I‘atrﬂWua” w .mlm;sodwoédi Slk!w.auﬂdl
ﬂ:famdbra.z “dollin potiolkéw Tenwh i Jelenia, obiszar

33 ha

Nmo bardziej na N w dkolicach Zwierzytica znalj-

~ duljg sie jelszcze rezerwaty ledne:

4) rezerwat ,Bukiowa Gora , obszar 198,42 ha,

5) welzertwat ,,Obriocz” (,,Zwierizyniiec”), obszar 70,97 ha,

6) rezerwat ,Nart-Czerkies”, oblszar 480,51 ha,

Z punktu wildzenia gedlo@icz-mego zastuguja réwmniez
nia ochrone nalstepujgce obiekty: -

1. Goéra Kamlien fkio&o Diugiego Katu — oistaficowe
skiatkii serpulowie,

2. Skalkii koto Szozd — réwniez skaltki serpulowe.

3. Rafa serpuliowa w Polichnie.

Uzasadniienie occhrony dwi pnedwszyuh stanowisk -

byto juz publikiowane (8, 11).

Niezaleznie od za:twuelﬁd-zomyldh i projekiowanych
rezertwatéw konieczne jest wydzielenie wigkiszych
cblszaréiw, na ktérych nie beda lokalizowane zaktady
przemystowe, Tylko wtedy mozna stworzyé oddpo-
wieidnie warunkij dla zachowania pierwotnego kraj-
obralzu. Jako prizykiad niie wystarczaljacej roli matych
rezerwatow moze postuzyé rezerwat ,,Czartowe Pole”
w prizetomie potoku Sicpot. Rezertwat ten znajduje sie
migdzy. dwoma zlczami Hamernia i Nowiiny. Zioza te
bedg ekisploatoiwiane, co oczywidcie musi doprowsadzié
w prizysziodci do znliszcdzenia niajbliZszego
reiZerwialtu, Dlatego tez kionieczng jest rizecza wybra-
nie juz dzi§ pewnych duzych rejonoéw, kitdre msltama
obijgte ochirong knau!olbmlziu RJe]my te powinny sie staé
oSrodkami wypoczynku nla

Na podstawtie analizy po.sli;asdlanelgo malteriatu prio-
ponujemy dwla obszary, na -ktdrych obowigzywataby
oichrona kriajolbrialzu:

1. Prizelom Potoku Tanwh i Jelenia, lacznie z miej-
isidowioscilami  Suisiec, Skwiartki, Rebizanty i Huta
Roézaniecka — okolo 5688 ha, :

2. Rejon Wenchraity z milejscowosei: Werchrata, Mo-
nastyr, Szakasy, Dahany — okoto 5668 ha.
Wymilenfione obiszary sg stosunkiowio mniej atrak-

cyjne pod wegledem surowidowym, tym latwiej wiec

bedzie zachowaé pierwiotny kirajobraz Roztocza,. kitory
za kilkanaScie lat bedze juz w wielu mmejsoaah po-
wialznie zmieniony przez cztowicka.
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SUMMARY

The paper gives the occurrence of cement raw
materials in the vicinity of Plazéw and the results
of tinvestigations of Tertiary limestones of Middle
Roztocze (Table III, figs. 3, 4).

On the basis of detailed chemical charakteristics
of these limestones three main facies were distin-
guished:

I — pure limestones of CaO content over 52%

II — sandy limestones of CaO content 49—52%0

III — sandv limestones of SiO; content over 10%
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On the base of technological investigations of the
Jozefow deposits it was stated that. limestones are
good for production of lime and for production of
crushed shingle also as a building stone.

A project of industrialisation of Roztocze from the
point of view of cement industry limestone and
bulilding stone. Two cement plants are projected in
‘the - vicinity of Plazéw and Frampol, which would
work won Tertiary limestones and Krakowiec clays.
There are some possiblilrities for development of lime-
stone industry in the vicinity of Jézeféw, Frampol,
Zaklikéw and partly of Brusno.

Al comparison was made of Tertiary limestones of
Roztocze and of similar Soviet limestones also lrxght
linfestones Jurassic and Cretaceous of other regions
of Poland (Tab. VI). The problem of nature preser-
-vation in Roztocze with particular specification of all
established reservates. A project of new areas
designed for as health resorts was made. There will
be no new industrial enterprises within these areas.

PE3IOME

Cratea ONHCHIBAET BBIXOJBI ILIEMEHTHOI'O ChbIpbA
B paiioHe IInazoBa, a Taxme J_IaéT pe3yibTaTbl HCCHE-

[OBaHMA HaJ TPETHYHBIMH H3BECTHHK&MH cpeaHero
Posaroua.

Ha ocHOBaHHM TOUYHOH XHMHUYECKOH xapamepncmxn
9THX H3BECTHSKOB BBbIJIEJIEHBI TPH TJIaBHbIE (haI[HH:

1 — uucThle W3BECTHAKH ¢ KonmuecTBoM CaO — 520/

2 — mecyaHHCTHIE H3BECTHAKHU C KOJIHYEeCTBOM
CaO — 49—529, _
3 — 1ecYyaHHKOBBIE HU3BECTHAKH C KOJIUYECTBOM ]

SiOg — 10%,.

Ha ocHOBaHuM De3ynbTAaTOB TEXHOJIOTHYECKHX HC-
clefioBaHHi cpefu Banemeil patioHa lOszedoBa foka-
3aHO, YTO OTH HM3BECTHAKHM NPUTOAHBI [JiA BHIHHUTAHHA
HU3BECTH, IPOHMBBOJCTB JIETKOTO.TPaBHA M B KauecTBe
06JIHIIOBOYHOTO H AOPOKHOIO KaMHA.

PaccMoTpeH TpOeKT HHAYCTpHaAus3aluu Posroua
C TOYHH B3peHHA I[eMEHTHOH W3BECTHOBOH NIPOMBIILJIEH-
HOCTH, & TaKiKe IPOMBIIIJIEHHOCTH CTPOHMATEPHAJIOB.

IIpoBefeHO CpaBHEHHE TPETHYHBIX HM3BECTHAKOB
Postoua ¢ mopo6HbiMu m3BecTHARamMd CCCP, a rtanie
JNETKUMH IOPCKHMH H MEJIOBBIMH H3BECTHAKAMH [DPYTHX
paiionos Ilonpmu. OnHcaHa Takie IpoblieMa OXpPaHbI
npupoabl Ha Po3roye c NepeyHCcIeHHEM BCeX YTBep-
MIEHHBIX 3amoBeHUKOB. IIpeficTaB/eH IIPOEKT BhIjE-
JIGHHS HEKOTOPHIX pailoHOB HPefBUJEHHBLIX HKaK MECTa
OTABIXA.



