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1,0- . 2,5-13,0 13,0-

Skladniki -2,5 ·-:-I~,O 

1,5 I 11,5 2,0 

SiO. 64,68 67,26-76,25 84;57 
MiO• 11,67 10,76-15,53 6,78 
Fe-O, 3,99 3,95-4,64 1,98 
TiO. ·0,78 0,90--1,09 1,07 
Cao 6;19 1,02-1,40 0.47 
MgO · 0,98 0,69-1.10 . 0,96 
N .. O 0.23 . O,09--D,13' ·. 0,12 
K.O 1,040 0,46-0,98 0,61 
Straty praZenia 10,12. 5,51~,I5 '. 3,47 

· na, jedynie 7; glc::b. 1,0-2,5 m .iloAe CaO jestnaJwyt~ 
sza i wynosi 6,19% • 

W skladzie mineralnym il6", gl6wnym skladni
Idem jest . kwarc detrytyczny· oraz mineraly · ilaste. 
WArM tych ostatnich dominuj~ mineraly z grupy 
illitu i czc::Aciowo montmorylcm'itu. Z~ zelaza 
twor~ w ilach skupienia mineralne wpostaci siarcz-

. k6w, tlenk6w i wodorotlenk6w. SIl to piryty i mar
kasyty, hematyt i llmonil Mineraly te Sll gl6wnymi 
skladnikami barwillcymi. Ponadto wystc::Puj~ gru
zelki i drobne konkrecje wc::glanu· wapnia.Obok wy,- ' 
mienionych wznacznie lIUliejszej iloAci wystC::Pujll 
lyszczyk1, gl6wnie Jl'!.uskowit oraz · sporadycznie anke
ryt i · drobne okruszki zwc::glonego detrytusu ro6lln
nego oraz pojedyncze ziarna · glaukonitu. 

ZASTOSOWANIE . 

' Z. analizy wstc::pnych badan labol'atoryjnych su
rowca ilastego z Mastek wyilika, Ze ' iIy z glc::b. 1,0-
2.5 m nie nadajll sic:: do wykorzystania jak6 suro
wiec · do produkcji ceramicznych material6w · ·budow
lanych, ze wzglc::du na du:bt zawartoAc marglu ziar
nistego; Podobnie jest z Rami z glc::b. 13,0-15,0 m, 
z .-tyro ze -tworzywo z · nich uformowane wykazuje 
nislal wytrzymalose .na Aciskanie wahajllCIl· sic:: od 88 
do 96 kg/cml . I1y z pozostalych glc::bokoAci Sll dobrym 
surowcem przydatnym do produkcji cera,micznych 
'material6w budowlanych, jednak w niekt6rych przy-

· padkacn po uprzednim schudzeniu. . 

WNIOSKI 
. . 

. . Stwierdzone w okolicy Mastek ily neogeilskie SIl, 
jak ~o wy~jll podane wytej wskatnikowe analjzy 
.chemiczno-technologiczne, odpowiedniej jakoki su-

. S·UMMARY· 

. . TheOcc~rence of clay Neogene deposits in the 
area of Mastki village at the depth of 2,5 m is 
discuss~d. The deposits are of great importance for 
the prod~ction · of ceramic building ma~i81s. The 
clays with positive industrial chemical-technological 
parameters form three series 11,5, ' 16,2,. and 17,8 m 
thick, respectively; . 

Laboratory analyses of these series indicate appli
cabJldty of the clays for wrloli's purposes in the 
production of ceramic building materials. The con-

· ditions of the occurrence of the deposits are favoura
ble :for exploitation. The il"eSoooces are estimated as 
the great ones. Soon ·detailed geological examina
tions of the deposits will be initiated. 
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G1vboko Act.w m . 

1 I· 
.. 

15,0-24,5 24,5- 28,2-31,2 42,a-:-..60,6 -28,2 .. 
." 

Mi,hzoAc wm 

I 

. 1---

9,5 I 3,7 3,0 I 17,8- . 

54,67-77,51 68,20 61,69-76,61 52,9S-77~87 
11,2~20,67 15,65 12,14-19,14 11,23-19,86 
2,13-7,91 4,95 2,65-5,68 2,23-6,31 
0,76--1,16 1,07 0,73-1,13 0,78-1,09 
0,56--1,10 0,95 0,80-0,82 0,69-2,00" : 

. 0,51-1,74 1,19 · 0,57-1,36 0,68-1,87 
0,14-0,38 0,47 0.20-0,48 : 0,13--'-0,41 
1,10-2,63 2,06 1,56:-2,26 1,01-2,25 
40,96-9,98 · 5,82 . ·4,93-7,64 40,31-14,65 

rowcem do produkcj~ ceramicznych materlal6wbu
dowlanych. Surowiec ten wystc::puje oardzo plytko, 
bo jut od glc::b. 2,5 m · i tworzy trzy grube komp'lE!ksy, 
rozdzielone pylastc;>piaszczystymi iIami · jasnoszarymi 
(gl~. 13,0-15,0 m); me znaojdujl\eymi zastosowaoia ze 
wzglc::du na niskIl wytrzyma!ojc na 6ciskanie OI:BZ 
plaBkami k\varcowy,mi · pyJastyroi, z8'llOllY'mf, wyst~
Pujllcymi na gI~b. 31,2-42,8 m.. 

. ~erw~y kompleks 0 millZazoSci 10,5 in wy~puje 
na glc::b. · 2,5-13,0 m, drug! 0 mil\zszosci 16,2 m · na 
glc::b. . 15,()-31,2 m, trzeci 0 podobnej mil\zszoici 
(17,8 m), wystc::puje najnizej, na glc::b. 42,8-60,6, m. 
I1y wszystkich kompleks6w Sll mniej lub bardziej 
·plastyczne, mQR byt':· · ~stosowane bezpo§rednio do 
produkcji ceramicznych' material6w budowlanych, 
blldz po dodaniu. pewnych iloAci substancji schudza
jl\cych. Najkorzystniejsze znaczenie przemys!owe, ze 
-WZglc::du .. na . glc::bokoAt': wystc::powania, posiadajll iIy 
komp.leksu .pierws~go, ch06 takZe glc::bokojc wystc:::" 
.powania . ii6'w kompleksu drugiego nie powinna staM 
noWit': trudnoAci eksploatacyjnych. 'Trzeci kompleks 
il6w . traktowae naleZaloby . jako perspektywiczriy do 
ewentualnego wyko~ystania VI[ przyszloAci <znacZna 
glc::bokojc wystc;:powBnia). . 

Og61na mil4ZszoAe . omawianych :il6w" obu pierw
szych kompleks6w wynosi 27,7 m, lllcznie z komplek~ 
sern trzecim - 45,5 m; jest wi~c znaczna. Zasoby 
nie zostaly okreAlone :z;e' wzglc;:du na brak dostatecz;. . 
nej iloAci badafJ. ro,Zpoznawczych. NieWlltpliwie Sll on~. 
znaczne. ByIDby zatem wskazane bllmze oozpoZnanie 
zloZil, ktOrego zasoby iw.i~zylyby baz~ ceramicznyeh 
·suroWC6w budowlanych wojew6dztwa l6dzkliego, Die 
posladejl\cego W tyro ' zakresie zbyt 'korzystnego . bi-
lansu*. . 

• Odkryde zlota zOBtalo ' zgiOllZone MI.nl8terstwu Budo';';' 
nictwa· i Mater1al6w BudowJanych celem 1'[YkOrzyatanlB. ; 

PE310ME 

B cTaTbe. AaHa ·xapaB;TepHC'l'HKa. rmIHHC'l'bIX OTn:~ 
memm: Heoreaa, 3anera~ B paOOBe MecTB;OCTH 
Ma~ Ba rnyfume 2,5 x. 3TH nopo~ Haxo~T 
up~ecKoe npmIeHeHHe B npoH'3BO,D;CTBe CTPOH
Tem:.BOA: xepBlIHK'H. rJIHBhI, xapaxTePH3~ecll 
npiOMl>lWJleJIBhIMH XHJ4HXo-TeXBo,nOl'JAE!CIJOOm ![JOB:a
saTeJIJ'.8m, oOpa3YlOT '!'PH xoImJIeJtCa KOIQBQC'l'b1O 
11,511, 16,2x K 17,o.rl. . 

JI8I6opa'ropm.re BHBJl'H3&I , M'HX iIlOPOA cmpe;a;en:moT 
n~,ItBOC'l'L me AJIlI npaH3BOACma pa3Boro 'l'HIIa 
c~ MarepHiIJroB, oAB8K!O B CB83H C BblCD
KoA ![JnaC';l'H'lHOCT&IO 0Im -rpe6yIO'l' npe,ltBapwreJIhHOl'O 
O'l'O~eHHII. 3aneBOl O'l'n~BIOTCJ'I 6na.:ronpHJl'l'HbWH 

. ycnoBHHMJ[ saneraHHH H MHorHlolH sanacaMH. BCKOpe 
6Y,D;YT Ha'laTbI ,l\e'l'anhHhle pasaeAO'lHhIe pa60TbI. 
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