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Rye. 8. Opil7ci olotviu. 

Fig. 8. Lead fite dust. 
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2. Z('HTI l11ictl:t;, w poslaci w,v bi lyd1 s:tt<Jnc;, kr'!i 
kow (rye. 6). bln>;z I{ , strlliyn i drucik6w (ryc. 7) 
spolyka l'iQ dose powszechni' w pr6bkach szlicho
\ yeh. zczeg6lnie wysok~ zawarlo$c tego I ladnika 
slwierdzono w pr6bkach pobranych w potoku zer
won a Woda, prz plywaj<\cego przez wies Miedziane. 
W jcdnej z pr6bek szlichowych oznaczono chemicz
n1 ai 25,3% Cu, kt6rej pochodzenie zwiqzane jcst 
calko\ icie ze zlomem. 

3. Opilki olowiu Sq nieforemr.e w kszlalcie, !to
walne, latwo strugalne, powleczon bialym nalot m 
c r usytu (ryl'. 8). T go typu zanieczys7.czenia stwicr
dzono w aluwiach potok6w plyn<\cych przez Zawi
d6w (26,SO/o Pb), Grabiszyce (2,14% Pb), Blernq 
(2,14% Pb). Zawartosc olowiu podano w procentach 
w stosunku do wagi _zlichu . 

4. Ferrokrzem (FeSi) wyst~puje w postaci niefo
remnych, kruchych, odpornych na dzialanie kwas6w, 
slabomagnetycznych ziarn 0 barwie srebrzystej 
(ryc. 9). Pr6bka zlozona z wybranych ziarn tego sto
pu, pochodz<\cych ze szlich6w w rejonie Grabiszyc, 
Koscielnika i Radzimowa zostala oznaczona rentge
nograficznie przez M. St~pniewskiego i B. Szymczak 
jako FeSi. Ferrokrzem stosowany jako dodatek 
uszlachetniaj(lcy stal powinien zawierac ponad 
30% Si. W badanym stopie A. J~cza1ik oznaczyl 
27,5% Si. 

Baz It, oliwin j diop yd, stanowiqce ni jednokrot
nie jedyne skladniki pr6bek szlichowych, bardzo cz~-

Rye. 9. Fe1'l'okrzem. 

Fig. 9. Fe1Tosilica. 

st~ dostajq si~ do aluwi6w wsp61czesnych potok6w 
z podsypki drogowej. Ma to miejsce tam, gdzie r6w- . 
nolegle do opr6bowywanych potok6w biegnie droga . 
bita utwardzana kruszywem bazaltowym - w poto- ' 
kach plyn<\cych przez miejscowosci: Stankowice, 
Zlotniki Lubanskie, Giebult6w, Kaluina i in., z dala 
od wychodni wysad6w bazaltowych. 

lamki polew ceramicznych i powlok metalowycb 
wy t~puj(l w formie ostrokraw~dzistych r6znoban -
nych plytek, z jednej strony lsniqcych, gladltich i za
barwionych, z drugiej slrony, gdzie polewa przylc-' 
gala do naczynia, powierzclmia jest nier6wna, chro
powata, matowa i odbarwiona. R6i.nobarwnosc po
wlok swiadczy 0 zmiennym skladzie substancji bar
wiqcych. Stosowane zazwyczaj barwniki zawierajq ' 
w swym skladzie: Bi, Zn, Pb, Ti, Hg i in. Powloki . 
meialowe chroniqce przedmioty przed korozjC\ bal'
wione Sq zwiqzkami Sn, Zn, Pb, i, Cu i d. Tcn 
lyp zaniecz. szczeil spotyka si~ bardzo cz~slo w pr6b
kach szlichowych pochodzClcych z potok6w przeply
wajqcych przez tereny g~sto zaludnione. 

owyisz(' wyniki badail przedstawiono v cela 
zwr6cenia uwagi na koniccznosc uw/.gl~dniania czyn
nika anl;-op g ni wego przy r6zncgo rodzaju bada
niach gcoch micznych na obszarach zaludnionych, co 
w warunkach naszych dOtyC7.y praktycznie obszaru 
cale~o kraju. Znaczn ilosci skladnik6w aniropoge- . 
niczny('h komplikujq badania mineralogiczne szlich6w 
zmuszaj!jc do oznaczania r6inego rodzaju zanieczy-
zczen, natomiast przy zdj~ciu geochemicznym alu

wialnym, glcbowym lub h drochemicznym, gdy nie 
jest znan y sklad i pochodzenie materialu mineral
nego, mogl! zaznacza si~ w formi anomalii pozor
nych. 

W swiellE' pr7 dstawionych fakl6w wydaje si~ 
celowe uzupelnianie zdj~c geochemicznych badania
mi ' zlichowymi w celu wyeliminowania wplywu 
czynnika antl'opogenicznego w czasie interpretacji 
wynik6w. 

MMARY 

Results of examinations of slick samples collec
ted from alluvial sed iment.s of ('on temporary stre
ams of Pog6rze Izerski are discussed in the paper. 
Alluvial deposits, especially from streams flowing ' 
through densely populated areas, showed contami
nation with anthropogenic products. 

Among anthropoJ1;enic components found in slick 
sample r: magnetic and non-magnetic slag socket 
alloy, copper scraps, 1 ad file dust, ferrosilica, frag-



ments of ceramic glaze, · and fragments of aggregates 
used in road building (basalt, olivine and diopside 
debris). 

Attention is drawn to the necessity of taking in
to consideration the influence of anthropogenic fac
tor on the results of vuious types of geochemical 
investigations carried out on populater areas. 

PE310ME 

B CTaT&e H3JlOJKeHbl pe3y.'1bT8TbI aHa.TIH30B lllJIH
XOBhIX npo6, B38TbIX B aJIJIlOBHaJIl.HblX OTJI07KeKH8X 
cOBpeMeHHoA rH;IU>OCeTH Ha mJO~a,llH lf3epcKHx rop. 
B WJIHXaX Ha5mo,llaJOTCH 3arpR3HeHHJ'I 8HTpolIoreH-

lfbIM MaTepHanOM, B oco6ellllocTH 11 npo6ax !ol3 anJJlO
ImaJIbHblX OC8,lIKOB PY'iben, np0TeK8IOmUX 'iepC3 ryc
TO HaceneHHLle paJIOUbl. 

AHTponoreHHble KOMnoHellTbI WJIHXOB npe,nCTaB
neULI 'iaCT~8MH MaI'IIHTHOro H HeMtlrHHTII(lrO mnaKa, 
nO,llWHDHHKOBoro CIIJIaBa, Me,llIIOrO H CBHH~OBoro Me
'l'annOnOMa, cpepPOCHnHKRTa, KepaMK'IeCKoJ:! rna3YPU 
H ,lI0pOJiCHOrO 6aJIJIaCTa (06JIOMKti 6a33JlbTa, OJIHBH'm 
H ,l\HOIICH,l\a). 

ABTop 06pall\S.eT ·BHHMRHHe HR ue06XOllJfMOCTI> 
Y'IeTa npMMeCH aHTpOnOl'eHHOrO MaTepHaJIa liO Bce-
003MOJKHLIX reOXHMK'leCKHX HCCJIe,l\oBamffJX R Hace
neHHbIX paKOHax. 
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