






Tabelam 

Krok r 0 z r zed z ani a. (m) 

Sia.tka. (m) w kierunku 

I 
w kienmku 

pionowym poziomym 
.. ._ , 

I 50 x '50 16,6. ' 16,6 
. - lOO X 100 - 33,6 .33,3 

danej siatki. Z tego wynika, it siee 50 X 50 m po
zwala na udokumentowanie zroza w kat. Ct. Siee 
taka zapewnia rozpoznanie z dostatecznll doklad
noscill millzszosci zlota i zawartosci miedzi oraz 
wewn~trzn('j budowy ciaia rudnego. 

W przypadku rozpoznania za pomocq wyrobis!{ 
g6rniczych metoda rozrzedzania (zar6wno w mody
fikacji S. N. KuIczichina, jak i P. A. Wasilewa) nie .. 
byla stosowana ze wzgIE:du na niewieIkie rozmiary 
badanej cZIlSci zloZa, w zwiqzku z czym dane uzys
kane przy rozrzedzaniu bylyby niewiarygodne. 
W obrE:bie zloza Izdremec· nie udaio siE: dotychczas 
maleiC rejonu, kt6ry bylby dogodny do przeprowa
dzenia takich badan. 

W wyniku przeprowadzonych badan nad okreSle
niem " optymalnej ·. gE:sto§ci sieci rozpoznawczej na 
zlozu Izdremec mozna wysnue nastE:pujqce wnioski: 

1. Siee otwor6w rozpoznawczych 0 rozmiarach 
50 XI, 50 m moze bye sOOsowana dla dokumentowania 
2.asob6w w kat. Cl. Dla przeklasyfikowania zasob6w 
do kat. B -nalezy zagp,scie siee do 25 X 25 m~ 

2. Dla sied rozpoznawczych wyrobisk g6rniczych 
mozna dae jedynie orientacyjne zalecenia. Z uwagi 
na zlozonq budowE: wewnE:trznq ciai rudnych i zmien-

SUMMARY 

- Izdremec copper deposit is fonned of a few de
posit bodies of the shape of irregular layers; they 
display copper ' or copper-lead minerallization. The 
deposits were reconstructed by boreholes spaced in 
100 X 100 m network or even denser, 100 X 50 m 
network, when the boreholes were negative. The 
paper presents results of studies on deposit body 
no. 3 displaying copper minerallization. The deposit 
minerallization appears t<J be highly variable. The 
variability is marked in thickness of toe deposit, 
copper content, as well as in differences in thickness 
and minerallization 01 particular parts of th:! de-
posit. . 

The paper presents results of studies aimed at 
evaluation o( optimal density of prospecting borc
holes. The studies were c~rri::!d out by th;! statiJtic 
and multivariate dilution methods. 

Sredni bu.ct wzgl~y oceny ne. 

I podstllowie wazystkich ba.danych 

Sia.tka. (m) wariant6w sia.tki 

Bredniej zllowarto-1 sredniej I sci . miedzi I mi~szoSci , 

50x50 I - .":"20,86 I +5,66 
lOOx 100 -26,95 +5,66 

nq moriologiE: wskazane bylyby siatki rozpoznawcze 
100 X 50 m, 50 X 50 ID i 50 X 25 m dIa udokumento
wania zasob6w odpowiednio w kat. Cb B i A. 
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PE310ME 

MeAHoe MeCTOpom~eHMc }h.zu>eMe~ COCTOWl' M3 lie
'CKOJIbKKX PYAHhlX TeJI, KMeIOIl\MX HeBbT,llepp.(aHHYro 
DJIaCTOo6p<:l3HYro <PoPMy. OHM cOAepm8T Me,lluOe MJIK 
~de~Ho-cBIirn~oBoeopYD;eHe l{Me. Mec'l'opom~eHMe pa300-
.!I:aHO 6YPOBbIMH cKBalKMHaMM B ceTKe 100'X 100 M. 
B6JIM3Ji1 6e3PY;r:uu.IX CKBaJKMH ~eTKa cryw:aeTCJi AO 
100 X 50 M. B pa60Te ' ODMcaHhl pe3YJIbTaTbI MCCJIeAO
BSHHR pYAHoro TeJIa Ni 3 c MeAHhlM 0PYAeHeHHeM. 
.u;aaHoe PY,lUioe TeJIO XapaKTepH3yeTCa: 3Ha'lWreJlbHbl
MH KOJIe6auHHMH MOIl\HOCTH, cOAepmaHKIi H p/icnpe
,'7,eJI€UHfI 0PYAeaeuHR. 

3~aqe:a npoBeAeHHLIX Hc'CJIeAOBaHH:a 6bIJIO onpe
r.:eJIeHHe OnTHMaJIbHo:a rycToTbl CeTKK pn'3BeAO'lHbIX 
CKsamHH. OHa pewanacb AByMR cnoc06a1/lK: CTaTH
CTWiECKKMM M MHorOnapHaHT!loro pa3pemeHHR. 
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