










Wartosci wspokzynnikow prawdopodobienstwa. P,.." 
obllczone na podstawie ·.powytszych wzor'6w umieszczono 
w tabellll. Z danych; zawartych ' w 'tej tabeli wynlka, ie 
prawdopodobienstwo wyst~powanla pakietow 'montmo
rylonitowych i lllitowych w obu odmlanach mineratu M/I 
jest jednakowe I wynosi 1', = O,~ i PM = 0,67" Prawdopo
doblenstwo , wyst~powania bezposrednio po sobie pakie
tow illltowych P" w obu odmianach jest rownezeru, na
tomiast prawodpodobienstwo wyst~powania bezpokednio 
po sobie paklet6w montmorylonitowych PMM wynosi 'od
powiednio 0;63 I 0,61. Prawdopodoblenstwo wyst~powa
nia po pakietach IIIltowych paklet6w montmorylonito~ 
wych w obuodmianach jest r6wn~ jednosci. · ' 

PrawdziwaSc wspotczynnlkow prawdopodoblenstwa 
P,. sprawdzono; por6wnuj~c obllczone na ich podstawie 
wysokosci piku h'MM z wysokosciami tego piku, zmlerzony
mi na wykresach. W odmlanie 12,4/10 obie wartosci h,,M, 
s~ Jednakowe i wynosz~ 0.42. a w odmianie 15,4/10 nleco 
r6tni~ si~ mi,dzy sob~ - wartosc 'obliczona wynosi 0,44. 
a wartosc zmierzona 0,43. Przyczyny wyst~powania teJ 
r6inicy nle s~ znane. Z obecnoSci na wykresach funkcjl WR 
znacznych plk6w, spowodowanych urwaniem szereg6w 
Fouriera wynlka' jednak, ie wysokaScl wy~t~puj~cych na 
tych wykresach plk6w h, a wl,c I wartosclllczbowe wsp6t
czynnlkow 1',.., s~ obarczone bt,dami. Bt,dy te motna 
zmniejszyc, powi~kszaj~c liczb~ sumowanych czton6w. 
co wymaga jednak stosowania w obliczeniach "ztagodzo
nej" funkcjl rozktadu prawdopodoblenstwa ~. 
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SUMMARY 

The Na-montmorillonite and mixed-layer montmorll
lonlte-lllite (M/f) mineral e~ist In carboniferous bentonites 
from coal mine Milowice (Upper SlIesian ' Coal Basin). 
In this paper the crystal structure of M/I mineral In dry 
condition and after being saturated with glycerine was 
described. This structure was investigated by means 
MacEvan's probiability function W R' 

Two kinds of M/I mineral (12,4/10 and 15,4/10) in 
Investigated bentonltes were found. The sizes of the 
12.4/10 kind gralris were smaller than one micron, while 
of the 15,4/10 kind grains were greater (th!ii Na-mont
morilloni~e occurs In the most fine grain fraction). In 
montmorillonite layers of 12.4/10 kind mainly Na+ ions 
were observed as the exchangeable cations, in 15,4/10 
kind ...:. Ca2+ and Mg2+ ·Ions. The layers M and I were 
randomly Interstratified in both kinds of mineral ex
amined. The coefficients of occuring of sequence's layers 

probability I>M' 1'" PM" I>'M' I>MM and 1'" were indicated. 
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PE3toME 

B Kap60HcKMX 6eHToHMTOllblX MllaX MJ .. MMl1eBMLI" 
(BepxHecMlle3cKMK YrollbH .. IM, 6acceKH) BblcTynaeT Na
HOHTHOPMIlIlOHMT, Q TaK)I(e HMHepan co CHeWQHHO-CIlOK
HOM HOHTMOp .. ll11oH .. To-.. nnMTollOli (M/I) CTPYKTYpoK. 
npe,QCTQaneHbl peHTreHocTpYKTYpHble "CC11e,QOBaHMA M"
Hepana M/I B CYXOH B"Ae, a T(J.K)I(e nocne HclcbULleH .. A 
rll"LlepMHoH. Io1ccn8AOBQHMA npOBOAMIlMCb c nOHOUlblO · 
~YHKLlMM PQCnp8A811eH"n HelKC110eBblX PQCCT,OAH"K WR • 

YCTaHoaneHo, '4"0 B MCCI1eAOaaHHblx .. nQX ,I:IQXOAATCA 
Alle Pa3HO."AHOCT .. HMHepalla M/I: 12,4/10 M 15,4/10. 
Pa3Hepbl 3epeH BMAQ 12,4/10 HeHbwe HMKPOHQ, .HeCTo 
Toro , pa3Hepbl 3epH 15,4/10 - 60llbwe H .. KpOHQ (Na
MOHTHopMnl1~H"T HaXOA .. TCA B Ha .. 60nee TOHKOM ~PQK
LI .... ). B HOHTHOpMIlIlOH .. TOBbIX cnOAX lI"Aa 12,4/10 06-
HeHHblH KaTMOHOH, npe)I(Ae -scero, ABIlAeTCA Na+, Q AlllI 

IIMAQ 15,4/10 - Ca2+ M Mg2+. Bo6eM'x BMAQX HMHepQI1Q 
M/I cnOM M ,M ,I paCn0110)l(eHbl 6eCnOpIrA0'4HO. OnpeAe
neH .. 1 K03cM1"LlMeHTbl BepoJiTHOCTM '4epeAoBaH .. A B CTPYK
TYpe cnoell Pili' PI' PM'" P /hi' P MM M P" . 
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