






W' obszarze rozwierconym Vi siatce "B", w kt6rej 
odstl;p · mi~dzy otw()rami b~ 0 5IJ9/o wi~kszy, stopiefl. 
wyeksploatowania uata jest mIliejszy, CO wskazuje 
na ' przekroczenie optymalnej ze wzglt:du na stopien 
wyeksploatOwania odlegloo6ci mi~zy otworami. R6w
noczemle ,.obserwuje sj~nmiej6ze ~z dla siatki "A" 
zUZycie wady na ton~ S zwi"zane z niewielk" gru
boAcl" wodon.aen.ego nadldadu. W sfatce "e" 0 00-
stQPie mi~zy otWOTa·mi 0 HXfl/. wi~szym od siatki 
.. A" efekty:eksploatacji s" gorsze pod '\VZgl~dem stop
nia wyeksploatoWaniil zroia, natomiast zutycie wady 
przegrzanej w zw:I~ z brakiem nadkladu wodQ
nc8neso. jeSt IImiejs'ze nii w siatoe .. 13", w kt6rej za
so~~ iloZa 'bUansowego' jest nieznacznie wyzsza. 

Niski. sfopien wyeksploatowama zloia pomimo 
mniejBzej aWaTyjnoBci otworlfw niZ w siatkach "A" 
i .. Bn

, wynika ze .zn.acmego przekiroczenia optymalnej 
dla . tego -tytpu :dou' odlegloeci mi~dzy otworami eks
ploatacYjnymi. Zbyt duia odl~~ mi~zy otworami 
powodTije: 

- zwi~kszenie f1trat cieplnych w 'stosunku do clepla 
zawartelC? w . tloczonej . oyvodzie; 

- zmirles9~enie Bi~ z · odlegloSci" od otworu Uosci 
. ·przeplywaj"cej 'WOdy pnegrzanej przez jec:tnostk~ 
przekrojU: pioMWego zloZa, co S"przyja konwekcyj
nemu przemieszczaniu si~ gor"ce'j wady W ' strop 
.serii 'WOdonoSnej. d objfl(!iu wytopem tylko strop<>
wych partU. zW!a; 

- utrudnienia w splyrwie roztopionej siarlti do otworu 
eks:ploatacyjnego .. 

lWymienione C7,YmlDd wplywaj" niekorzystnie na 
ef~tywnoAC eksploatacji tak pod wZgl~em zutycla 
wody przegrzanej, ' ja'k i stopnia wyeksploatowania 
zloia. przy zwi-:lc!Zeniu odlegl06ci mi~zy otworami 
dodatkowymi n:iekorzysmym ' czynni1clem jest k"t 
splywu plytmej aiark! wg6rotworze, si~ajllcy rz~u 
kilkunastu lub wi~j stopni. IDlt splywu siarki przy 
malych ,upadach 7lo:1a eliminuje z eksploatacji dolne 
partle uoia, tyro wi~ksze ,jm wi~za jest odleglOl§~ 

SUMMARY 

. Analysis CIf ' the course of hot-water m.J.mng of 
a .section CIf native-sulphur ' deposit was p~rforrned in 
order to determine main· factors inftuencing · the 
amount of overheated-wa'ter consumption, per ton of 
sulphur, and. degree of the deposit exploitation. The 
analysis has shown that there is a close interrelation 
between water consumption, average sulphur' content 
in the ore ami thickness of its water-bearing CIIIP. In 
turn, the degree CIf ore utilazation appeared to be 
dependant on the distance :between e"'Ploitation hole~. 

Thererore, it apPears that the estimation of the 
ore budget should take . into account thickness of wa
te.r-lbeari.ng ore cap. The ' distance between holes in 
exploiotaflion network shOlJld calculated for loca:!. con
ditions in oreer to mrntimaldze losses reSl.dting from 
liquid ' sulphur flow angle in rock massdJf antd from 
dire!Ction ofovemea'ted water flow due to thermal 
convection. 

Additional analysis has shown positive effect of 
clay intercalations Occurring in the middle part of 
the vertical profile 9f water-beariug ore series and 
contributing 2 to 10 per cent to its thickness, exter
ted on warter consumption and degree of sulphur ex
ploitation .. 
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mi~dzy otworami eksploatacyjnymi, uniemotliwiajllc 
uzyskanie wysokiego stopn,ia wyeksploatowania zloZa. 

iPodsWDOwuj"c przeprowadzon" analiz-: efektyw
naAci eksploat8'Cji omawianego fragmentu zloia moma 
WYci"gn"i! nas~uj"ce wnioski: 
1. ZUZycie przegrzanej wady na ton~ wyprodukowa

nej si-aroki zaletne jest od· zawar1lolSci mark! w zlo
;zu IbiIlansowym i gruibo.(ici wodon09nego nadkiadu 
zloia bil.ansowego . 

2. Eksploatacja .zloZa bi!.ansowego wg obowi"zuj,,
cych kryteri6w b~ci 'mail! byi! ekonomicz
me nieuzasadniona w pewnych dbs'zarach uoZa ze 
w'z;gl~u na zuiycie wody J>rzegrzanej wynikaj"ce 
z niskiej procentowej zawart06ci siark! w UOZU, 
lUib w przypadku . wysoltiej zlrWa~i siarki ~e 
wzgl-:du na zbyt wielki nadklad wodono6ny. 

3. Ze wzgl~u na zutycie wody przegrzanej ' 'Da tQIle 
. Wytprodukowanej siarJrl, ibr'zema zawarto~ siaI1ki 

oraz minimalna miIlZs~i! %loia powinna by~ wi~k
sza od wielkoBci przyj~ych w aktu~h lay
teriach hilansowcmcL . 

4. Jako dodatkowe krytemum ibilanS'OWOI§ci zlata na
leiY przyj,,~ ~tsdi! wodonotnego nadkladu %Io
ta bUansowego, kt6re nalety .usta:li~ w korelacji ze 
sr.edni" zawari~ siai-ki w zloiu. 

5. Wiellro&': si.'atki otworOwekffploatacyjnych pOwinna 
by~ ddbrana do Ilokalny~ warunk6w naturalnych 
zloia, a. szczeg6lnie .. do wodoprzewodn~c1 · 7lota 
bilanSOlWelgo .i jego wodono§nego' nadldadu, w ten 
s.pos6b, aby ograniczala do minimum. ujermiy . Bfekt 
kllta ~wu plynnej siarki oraz wplyw konwekcji 
ciepmej. 

6. Przekraczanie optymalnej dla danych warwnk6w 
adlegl06ci mi~zy otworamf. ek:&ploatacyjl1Y'mi 'po_ 
w.oduje zmniejszanie si~ stopnfa wyeksploatowania 
zloi8. 

7. Wamym elementem: budowy geologicznej uob 
. ~aj"cym . korzystnie oa zuiycie 'Wody i wy

eks.ploatowanie zloZa jest wyst4s>Owanie w wodo
noBnej seni zloiowej wkladek i1astych 0 grubo:Scl 
rz~u .2 - 1(10/. miltoi'BzoSci tej sent 

PB3IOMB 

AHWIH3 ~po~ecca SKCIIJ[Oa~ cepbl ~ 
DO,lf.3eMHoA B&mJIallKH DpoBO,D;HJlCH C :u;eJIltIO oupe~
lIeHJUl OCROBHhIX CPaKTOPOB, BJlHJDOIII;HX Ba pacxo~ 
ropx'IeA BO;ztbI Ha TORBY ~o()ItlTOA cepltl H Ha CTeDeHlo 
H3BJIe'leBK.H KOMIIOReBTa H3 3aJIeEH. ABaJIH3 DOD
salI, ' '1TO cy~eCTByeT HeDOCpe,ltCTBeHHa.ll SaBHCHKOCTh 
pacxoAa BO~ OT cpe~ero co~ep~ KOMDOBeRTa 
B SIUIe3m H OT MOIII;BOCTH BO~OBOcHOA BClq)hIIIIH, a ' 
T8JOKe 3aBHCHIIOCTh CTeDeHH . H3BJIe'lelDJB cepltl OT 
HHTepBalIOB MelK,Ity 9KCDJIOaT~HOHBltlMH CKBIllKHBa
KM. 

13 CBX3H C 3THM, KOR~H~HORHa.ll o~eRKa MeCTO
pOlKAeHHA AOlIlKHa Y'lHTltlB.&Tlt MOIII;BOCTh BO,ltOHOCROH 
BCKPItlWH. J.:IwrepBa1IhI MelK~ CKBIlJKJIHal4H ClIe,ltyeT 
ODPe,lteaaTb c Y'leTOM YClIOBHA B ,ltaBBoA salIe3tH Ta
KHM 06pasoM, 'l:T06bI orpamrmn. DOTePH DOlIe3BOro 
KOMDOReHTa, 06YCJIOBlIeHBbIe yrlIOM C'l'OKa paCDJIaB
lIeHHoA cepbI B OKPYllUUO~HX DOPO,lt&X, a TaICKe iia
npaBlIeHHeMABHlKeHK.H rop.ll'leA BO;ztbI DO,lt BJIH.IIHHeM 
TeDlIOBOA KOeseKQHH. . . .. 

,l(ODOlIHHTe1IhHloIA aHamQ. DOE838lI, 'ITO 61IarOUPH
XTHlole B1IHJIBJUI Ba pacxo,lt BO,ItbI H CTe~Hlo H3BJIe
'IeRH.II KOMIIOHeHTa OKa31tlB8lOT rJIHHHCTbIe IJpOCJIOH, 
COCTaBJIJUOIII;He 2-101/.. OT . BceA MOIII;BOCTH . BO~OHOC
RoA CBHThI Bu:eIll;lUOIII;HX IiOpo,lt, .pacupOCTpaBeRHhIe B 
cpe,ltHeA '1aCTH pasjle3a 9TOA CBHTltI. 
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