




z szybko~cill 2°C/godz. do temperatury 960°, dalszy 
spadek temperatury nie byl kont:t;olowany. W rezul
tacie otrzymano szczotk~ drobnych krysztal6w ko
rundu 0 wielko~ci okolo 2 mm zabarwionych na czer
won a, kt6ra wyrosla na przykrywce tygla. Kryszta
ty mialy pokr6j sze~ciobocznych plytek. W stopie 
natomiast pojawHy si~ drobne igielk:owate krysztaly 
korundu tworQlc g~st!l siatk~. 

Krysztaly korundu wyrosle poza stopem powstaly 
z fazy gazowej na drodze reakcji transportowej. Zna
ne 1111 liczne ·przyklady przenoszenia glinu poprzez 
faz~ gazowll (3); substancjll transportujllCI\ moze bye 
m. ~n. AICl3 l'ub AlFa. 

Oznaczenia zawarto~ci glinu w stopie na r6znych 
gl~1Joko§ciach wykazaly, ze w pobliZu powierzchni 
zawieral on 28,1% Al. Zawarto~e AI maleje wyraznie 
z gl~boko§cil\ (ryc . .2). Jest to rezultatem zmniejsz!mia . 
siEl zawarto§ci lotnych skladnik6w stopu w warstwach 
przypowierlchniowych. . . 

Wi~ksze krysztaly korundu dalo si~ uzyskac, sto
sujllc jako rozpuszczalnik PbF2 z dodatkiem BaOs. 
Mieszanina ta jest cz~sto uzywana dla otrzymywania 
krysztal6w r6znych substancji, m. in.: ZnO, ZrOlb TiO! 
i inne. Mieszanina wyj~ciowa zawierala: PbF2 -

94,8511/0, AlaOs - 4,2"%, BP, 0,86"/0. Ogrzewano il:t 
przez 3 godziny w 130()0, a nast~pnie wolp.o chlodzo
no, z szybko~cil:t 8°C/min. do 960°. Dalej studzenie 
przebiegalo VI spos6b niekontrolowany, aZ do tempe
ratury pokojowej. Krysztaly korundu wykrystalizo
waly na dnie i na scianach tygla w postaci plytek 
o pokroju heksagonalnym. Wielko~c powierzcbni ply
tek wynosila przeci~tnie okolo 1,5 cmll. 

Podobne rezultaty otrzymano, krystalizujllc ·korund 
ze stopu PbF% - BiaO,. Otrzymano krysztaly 0 od
miennym pokroju. SI\ one' wydluzone . i ·majll zarys 
romboedryczny. Zmiana ksztaltu jest, jak si~ wydaje 
wynikiem mniejszej zawarto~ci PbF2 w stopie, co 
pozostaje w zg6dzie Z obserwacjami poczynionymi 
przez R. C. Linaresa (2). Mieszanina wyj§ciowa u:iyta 

SUMMARY 

'Experiments aiming to obtain· corundum mono
crystals from solutions of melted salts are .described. 
The cristallization from a· melt composed of PbFa 

. with boron oxide or bismuth added yielded the 
most encoUraging results.. The cristallizations from 
solutions of easily melting salts provides a conve
nient method of obtaining crystals of sQme substan
ces for laboratory tests. 

w tym eksperymencie miala sklad: PbF2 - 53,64'10, 
BiaOa - 38,6T'/o, AlaOs - 7,69'/0. Warunki krystali
zacji pyly takie jak poprzednio. W obu opisywanych 
przypadkach zaobserwowano wyraine straty niekt6-
rychskladnik6w stopu wskutek parowania. 

Na podstawie przeprowadzonych doswiadczen 
stwierdzono, ze. krysztaly korundu mozna otrzymac 
stosunkowo latwo, poprzez krystalizacj~ roztwor6w 
stol)ionych soli. Najlepsze rezultaty uzyskuje. si~ u:iy
wajl\c ja~tO rozpuszcza~nika mieszaniny PbF a z tlen
kami boru i bizmu~u. Dobierajllc starannie reZim kry
stalizacji i prowadzllc krystalizacj~ na wprowadzonym 
do stopu zarodku, mozna by uzyskac do§c latwo duZe 
monokrysztaly. 
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PE310ME 

B CTaThe OnHCaH onhlT DOJ.lyqemm: MOHoJtpHCTaJI
nOB liopYi:I;J;a M3 paCTBopa paCr1JIClBJIeHHhIX cOJIell. 
HaH,t01BWHe pe3YJIbTaThl M,OlKHO J[[oJIyq:HTh nyTeM npo
Be;a;SHHH KpHCTaJIJIH3aqHH H3 cnmma, COCTOmn;ero H3 
PbF 2 C P;06asKOlil OKHCH 60pa HJIH· BHCMY'Nl". Me-ro,ll. 
KpHcTa.llJIH3al~HH H3 pacTBopoB .1Jel'JronJIaBE!KX COJIe1iI 
HBJIaeTCSi y;a;06HldM cnoco6oM nOJIY"leHJiIa JtpHeTaJIJIOB 
HCKOTOPhlX BeJqecTB ;a;JIH JIa60paTOpHhIX HCCJIe~Ba
HH1iI. 
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